





Nachweis des Brandverhaltens: Revisions-
abschlisse von Rug Semin in einer Trag-
konstruktion aus massiven Gips-Wandbau-
platten mit einer Dicke von nur 80 mm. Die
Prufung am ift Rosenheim wurde bis zur
147. Minute durchgefuhrt.
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BEIM SCHALLSCHUTZ GEHT ES OFT

TIG MAG, GREIFT LIEBER ZU BAUTEILEN, DIE LEICHT, S

SCHALLTECHNISCH ENTKOPPELT SIND - WIE MASSIVE GIPS-WAND-

BAUPLATTEN. NORMATIV GEREGELT IN DIN 4109-32.

[95]



SCHALLSCHUTZ

Innenwénde aus Gips-Wandbauplatten werden nicht starr an den Bau-
korper angeschlossen, sondern prinzipiell mit elastischen Randanschluss-
streifen aus Polyethylen-Schwerschaum oder Bitumenfilz von den angren-
zenden Bauteilen umlaufend entkoppelt. Diese bewéhrte Bauweise ist in
DIN 4103-2 geregelt.

Die Entkopplung wirkt sich auf die schalltechnischen Eigenschaften der
Konstruktion aus: Einerseits wird die Direktschallddmmung der Innenwén-
de erhoht, andererseits kann durch ihre schalltechnische Entkopplung eine
hohere Ddmmung der Stof3stellen und damit eine verbesserte Flankenddm-

mung gegeniiber einem starren Wandanschluss erreicht werden.

Es ist daher notwendig, Gips-Wandbauplatten eigenstidndig als entkoppeltes
Wandsystem und gesondert vom iiblichen Massivbau zu betrachten. Die
Innenwénde miissen deshalb im Unterschied zu anderen Massivwéanden auf
der Grundlage von DIN 4109-2 und DIN 4109-32 schalltechnisch korrekt

und inklusive Stofenstellenkorrekturwert AK; berechnet werden.

B MultiGips

Weiterfiihrende Informationen
Entkoppelt. Schalldammung von
Wanden aus Gips-Wandbauplatten.

multigips.de > Gips-Wandbauplatten

> Dokumentation > Broschiren
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Flankendamm-Mafe von elastisch entkop-
pelten Gips-Wandbauplatten sind in der Re-
gel so hoch, dass sie keinen nennenswerten
Anteil mehr zur Gesamtibertragung liefern.
Die Flankendamm-Maf3e liegen zumeist in
derselben Grof3enordnung wie die Flanken-
damm-Mafle von etwa drei- bis viermal so
schweren nicht entkoppelten Massivwanden.

-

&5
=z

MultiGips AkustikPro 120-3*
MultiGips AkustikPro 120-3 sk*
PE-Schwerschaum

MultiGips AkustikBit 1000
Bitumenfilz

* Nach Fertigstellung werden die Streifen
wandbindig abgeschnitten. Schallbricken
durch Uberspachtelung werden damit ver-
hindert.




SCHALLSCHUTZ

[98]

Im Rahmen von Priifstands- und
Gebaudemessungen konnte gezeigt
werden, dass auch entkoppelte Ins-
tallationswande aus Gips-Wandbau-
platten deutlich giinstigere schall-
technische Eigenschaften aufweisen,
als aufgrund ihrer flichenbezoge-
nen Masse zu erwarten ware. Das
zentrale Element dieses schalltech-
nischen Verhaltens ist auch hier die
Entkopplung der Installationswande

mittels Randanschlussstreifen.

Dies ist fiir die diagonale Ubertra-
gung in einen fremden Wohnbe-
reich von Bedeutung, denn fiir die
baurechtlich verbindlichen Anfor-
derungen der DIN 4109 ist die dia-
gonale Ubertragung in benachbarte
fremde Wohnbereiche zu bertiick-

sichtigen.

Die Ergebnisse der Messungen
zeigen, dass mit Installationswén-
den aus Gips-Wandbauplatten auch
ein erhohter Schallschutz, z.B. nach
VDI 4100, erreicht werden kann.



Eignungsnachweis nach DIN 4109-36 fiir Installationswande aus massiven Gips-Wandbauplatten

Regelungsbereich DIN 4109-1 DIN 4109-5 VDI 4100

Anforderungswerte bei gebdudetechnischen Anlagen

Qualitatsbereich | Tabelle9 | Tabelle5 SSt | SSt i SSt il SStEBI  SStEBII
Anwendungsbereich _ Erhohter~ Mindest- Erhéhter Schallschutz
Anforderungsbereich - Vorschlage

Zivilrechtlich

Rechtsbereich -

Geltungsbereich

Wohn- und Arbeitsbereich

Fremder Bereich Eigener Bereich

Raume mit Grundflache > 8 m?2

Kennzeichnende GrofRe dB(A) _ L aF.max,nT
<27 <30 <27 <24
Gerausch-
quelle in EFH-D* < 35 <30
<25 <30 325 <22

EFH-R*

Priifwerte zum Gerauschverhalten einer WC-Vorwand in Verbindung mit
Installationswanden aus massiven Gips-Wandbauplatten?

Ubertragungsweg _ Diagonal darunter Horizontal angrenzend
Kennzeichnende Grofe dB(A) _ L aF.max,nT

19 19 18 18 18 32 32

MultiGips WD.100-1.2
Systemwand® [l ca. 122 kg/m? 26 26 % 25 % 29 29
c\gvaljg?(-g}r:z 21 21 20 20 20 27 27

Referenz” Massivwand
DIN 4109-36 > 220 kg/m? 23 23 20 20 20 27 27

DIN 4109-5 nicht anwendbar fiir den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich, ausgenommen der Schutz gegen Gerausche von
Anlagen der Raumlufttechnik, die vom Nutzer nicht beeinflusst werden konnen.

Es gelten die Angaben der Nachweise P-BA 114/2017 (WD.80-1.4), P-BA 237/2015 (WD.100-1.2) und P-BA 238/2015 (WD.100-1.4) mit Be-
zug zu den baulichen Verhaltnissen im Installationspriifstand des Fraunhofer-Instituts fiir Bauphysik Stuttgart. Eignungsnachweise aus
den Jahren 2015 und 2017 auf Anfrage erhaltlich.

Als massive Installationswande fiir WC-Vorwand-Installationen, z.B. TECEprofil, mit praxisgerechter Zu- und entkoppelter Schallschutz-
Abwasserflihrung.

Musterinstallationswand als Referenzkonstruktion zum Nachweis, z.B. als 115 mm dickes Mauerwerk der Rohdichteklasse 2.0 mit beid-
seitigem Diinnlagenputz.

* MFH Mehrfamilienhaus; EFH-D Einfamiliendoppelhaus; EFH-R Einfamilienreihenhaus.

2

3

4
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SCHALLSCHUTZ
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Da Gips-Wandbauplatten vielfach
als Innenwande im Wohnbereich
eingesetzt werden, sollte bei der
Planung bei Bedarf der Schallschutz
beachtet werden - z.B. durch
Verwendung von Schallschutzplat-
ten mit hoher Rohdichte. Es muss
aber dabei immer bedacht werden,
dass der Schallschutz von Innen-
wiénden auch durch Tiiren beein-
flusst wird. Dabei gilt, dass sich bei
einer geringen Luftschalldimmung
der Tiir der Einfluss der Wand
ebenfalls deutlich verringert und
erst bei besseren Werten der Tiir der

Einfluss der Wand zunimmt.

Untersuchungen zeigen, dass im
Wohnungsbau mit tiblichen Tiiren
in Innenwinden resultierende
Schallddmm-Mafle von maximal
33 dB erreicht werden. Fiir den
Schallschutz sind damit Innenwéan-
de mit einer Schallddmmung von
R, 40 dB ausreichend. Selbst bei
Innenwinden mit einer deutlich
hoéheren Schallddmmung ergibe
sich keine deutlich horbare Verbes-
serung, weil die Tiir nach wie vor
die schalltechnische Schwachstelle
darstellt, die sich mafigeblich auf
die Schallddmmung der Gesamt-

konstruktion auswirkt.



Die steigenden Anforderungen an
das Ruhebedirfnis im eigenen
Wohnbereich verleiten oftmals
dazu, Uberhohte Anforderungen
an den Schallschutz zu stel-

len. Grundsatzlich muss jedoch
hinterfragt werden, ob diese
Anforderungen gerechtfertigt
sind, was bei Innenwanden ohne
Turen bis zu einem gewissen Maf3
vertretbar erscheint. In Innen-
wanden mit Turen ist aber die Tur
mafgeblich fir die Schalldam-

mung der Gesamtkonstruktion.

Eine zu hohe Anforderung an gewlnscht, so muss zunachst die Schalldammung der Tir erhoht
den Schallschutz der Wand ist werden. Um eine deutliche Verbesserung zu erreichen, sollte die Tur
in diesem Fall nicht erforder- dann jedoch eine Schalldammung von mindestens 32 dB im einge-
lich. Wird dennoch ein hoherer bauten Zustand aufweisen - mit allen nachteiligen Konsequenzen bei

Schallschutz im eigenen Bereich ~ Gewicht, Bedienbarkeit und Kosten.

Berechnung' der resultierenden Schallddmmung bei Innenwanden mit Innentiiren

Innenwand Innentir Resultierende Schallddmmung der
(R'W) (Rw) Wand-Tiir-Kombination (R'yres)

27 dB 33,6 dB
32dB 37,1dB
37 dB 39,3dB
27 dB 34,3dB
32dB 39,1dB
37dB 43,6 dB

1) Es wird fir eine Innenwand (Gesamtflache 10 m?, Turfldche 1,8 m?) gezeigt, wie sich die resultierende Schallddmmung in Abh&ngigkeit
von den Werten von Tir und Innenwand verandert (Berechnung durch SBA Biiro fiir Schallimmissionsschutz, Bauphysik und Akustik).
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AUSFUHRUNG

AUSBAU MIT GIPS-WANDBAUPLATTEN IST

RAUMBILDUNG IN ECHTZEIT.

Durchdachte Baustellenlogistik, unkomplizierter Wandaufbau, massive,
homogene Materialisierung, einfachste Anpassbarkeit auch an iiberarbei-
tete Grundrisse und nicht zuletzt die Méglichkeit der zeitnahen Oberfla-
chengestaltung verkiirzen die Rohbauzeit und schaffen einen wirtschaftlich

spiirbaren Mehrwert.

What you see is what you get: Wer Gips-Wandbauplatten bestellt, erhalt
nicht nur schnell ausgefiihrte massive Wiande, sondern ein besonders

promptes Raumerlebnis.

Innenwiénde aus Gips-Wandbauplatten sind Fertigwande mit Fertigpreis:
Thre Eigenschaften, Funktionen und Nutzung sind nach dem Wandaufbau
sofort priasent — ohne nachtrigliche Erweiterungen von Funktionen oder

besondere Zubehore mit aufpreispflichtigen Zusatzarbeiten.

[102]







AUSFUHRUNG

ANSCHLUSS

Der Wandaufbau erfolgt auf der Grundlage von DIN 4103-2. Die Winde
werden mit Gipskleber verbunden und im Verband zusammengefiigt. Thre
Standsicherheit erhalten sie durch den Plattenverbund und den Anschluss

an den Baukorper. Der Anschluss erfolgt in der Regel elastisch.

Beim elastischen Anschluss werden am Boden, an den flankierenden Win-
den und an der Decke Randanschlussstreifen angesetzt. Dadurch werden
sowohl Zwingungskrifte infolge Verformungen von Gebaudeteilen kom-
pensiert als auch die schalltechnische Qualitdt durch die Entkopplung der

Wande verbessert.

Wird eine stirkere Verformung der angrenzenden Bauteile erwartet, erfolgt
der Anschluss gleitend. Die Wand wird durch Umfassungs- oder - bei
Brandschutzanforderungen — durch L-Profile gehalten. Hohlraume werden

mit Mineralwolle-Ddmmstoff dicht ausgefiillt.

Der starre Anschluss wird an Boden und Wénden mit Gipskleber und an
Decken mit Fiillgips ausgebildet. Er sollte nur dann gewahlt werden, wenn
Zwingungskrifte und schallaktive Stof3stellen eine untergeordnete Rolle

spielen.
Die Standsicherheit der Wande mit diesen Anschliissen ist ohne weitere
Nachweise gegeben, wenn die tabellierten Werte fiir die zuldssigen Wand-

mafle nach DIN 4103-2 angewendet werden.

Wandmafie ab Seite 130
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AUSFUHRUNG

OFFNUNGEN.

Grofe Offnungen, z.B. fiir Tiiren, werden beim Anlegen der Winde herge-
stellt. Das Uberdecken der Offnung erfolgt - ohne Sturz - im tiberdecken-
den Plattenverband, wobei die Platten zundchst horizontal gehalten werden,
z.B. durch Montagestiitzen. Uber Offnungen > 1 m konnen zusétzliche

konstruktive Mafinahmen, z.B. eine Bewehrung, erforderlich sein.

Die Wénde sind bewéhrte Bauteile fiir die rationelle Montage und den sta-
bilen Anschluss von Zargen aus Holz und Stahl. Optimal fiir das Hinterfiil-
len von Stahlzargen sind die MultiGips Fiill- und Zargengipse. Zementare

Mortel sind hierfiir nicht geeignet.
Der Einbau von MultiGips Tiirschwellenarmierung TSA unter Offnungen
erhoht die Risssicherheit in kritischen Einbaubereichen, z.B. bei zu erwar-

tenden starkeren Deckendurchbiegungen. In diesem Fall sollte der obere

Deckenanschluss auch erst nach dem Estricheinbau erfolgen.

Produkte ab Seite 118
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Auflagerflache bei auskragenden Platten stets 2 10 cm
Versetzt anzuordnende Stahlbewehrung bei groBen Offnungen, beidseits > 500 mm tief einbindend
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AUSFUHRUNG




SCHLITZE.

Schlitze fiir Installationsleitungen

und Ausnehmungen fiir Dosen oder

Schalter werden auf einfache Weise

in die Wand eingefrist oder manuell

eingeschnitten, jedoch keinesfalls

gestemmt.

Waagerechte Schlitze diirfen nicht
langer als etwa 1 m sein, wenn ihre
Tiefe die halbe Wanddicke erreicht.
Léangere waagerechte Schlitze
diirfen in der Tiefe hochstens 1/3
der Wanddicke erreichen. Parallel
verlaufende waagerechte Schlitze im
Abstand von weniger als 50 cm sind

zu vermeiden.

Alle Einschnitte werden vor-
zugsweise mit MultiGips FG 70
Fill- und Zargengips bei einer
Uberdeckung der Einbauteile von
mindestens 1 cm verschlossen.
Werden Schlitze und Ausneh-
mungen nicht verschlossen, ist die
verbleibende Dicke der Wand fiir
die WandmafSe nach DIN 4103-2
mafigebend.
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AUSFUHRUNG

OBERFLACHEN.

Innenwiénde aus Gips-Wandbauplatten benétigen keinen Putz. Sie werden
im Fugenbereich oder ganzflachig verspachtelt. Ansetzflichen fiir Fliesen
und Platten diirfen nicht verspachtelt werden: Der Gipskleber wird iiber

den Fugen sofort abgezogen oder spater abgestoflen.

Die Wiénde bilden mit ihrem planebenem Aufbau und ihrer hochglatten
Oberflache fiir viele Formen der Wandgestaltung einen geeigneten Unter-
grund. Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind mafigebend: Eine

Grundierung wird in der Regel empfohlen.

Die Qualitit des Untergrundes - insbesondere bei Maler-, Tapezier-, Klebe-
und Spannarbeiten — muss eindeutig beschrieben sein. Die Oberflichengii-
te der Wiande kann anhand der vier Qualititsstufen Q1 bis Q4 beschrieben

und vertraglich vereinbart werden.

Die Wande zihlen zu den bewahrten Konstruktionen, deren Flachen
regelmaflig durch Spritzwasser beansprucht werden diirfen, wie z.B. in
hauslich genutzten Kiichen und Biadern. Demnach diirfen die Wiande mit
einer Abdichtung iiberall dort eingebaut werden, in denen regelmaf3ig mit
héaufigem Spritzwasser zu rechnen ist, z.B. in Duschen oder tiber Wannen.
Planungsleitend ist die DIN 18534-1.

Oberflachengiite auf Seite 143
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Q1-/Q2-Wandbauplatte: Grund- bzw. Standardausfiihring

Q3-/Q4-Wandbauplatte: Erhohte bzw. hochste Anforderungen an die Standardausfiihrung

[1111]



AUSFUHRUNG

Die rohbaubegleitende Ausfithrung von Gips-Wandbauplatten beginnt mit

einer {iberlegenen Hochlogistik. Dabei werden die Plattenpakete auf den
Geschossebenen mit Hochkran abgesetzt — aufSerhalb oder innerhalb von
Gebauden. Entladungen durch Fensteréffnungen bis zu einer Briistungs-
hohe von 17,5 m sind machbar. Die Pakete werden mit Plattenwagen direkt

am Einbauort platziert und sofort verarbeitet.

(1121



Ebenerdige Entladung mit
Mitnahmestapler

Ebenerdige Entladung auf
Baustellengelande
Schutzlagerung auf Euro-
Paletten oder Distanzhdlzern

Kranentladung mit Zange

Geschossgerechte Entla-
dung - auch durch Fenster-
offnungen

Feinverteilung im Geschoss
mit Plattenwagen

Lagerung direkt am Einbauort
Auferordentliche Zeit- und
Kraftersparnis
Euro-Paletten verbleiben

auf Lkw

OGISTIK.

Randbedingungen fiir Kranentladung mit Zange”

2)
3)

4)

5)

Lange Kranarm Hohe Oberkante
(m)? Bristung (m)?

14 < 9,00
Entladung als Platten-Paket 18 < 15,50
22 < 17,50
Grofle Fensterdffnung bei Lichte Breite Lichte Hohe
Entladung mit* (m) (m)
mechanischer Zange > 0,85 > 1,45
hydraulischer Zange > 0,85 > 1,30

Max. Absetzhche Mind. Offnungshche
(m) (m)

Entladung mit Euro-Palette®

4,5 2,8

Voraussetzung fur die Kranentladung ist die Befahrbarkeit der Baustelle
durch Lkw mit 40 t Gesamtgewicht.

Abstand zwischen Lkw und Gebaude je nach Absetzhche 3 -7 m

Die Angabe ,Héhe Oberkante Bristung” des héchst gelegenen Fensters ist
bereits bei der Bestellung erforderlich.

Die Angabe Uber den mitzufiihrenden Zangentyp ist bereits bei der Bestel-
lung erforderlich. Fenster/Fensterrahmen dirfen zum Zeitpunkt der Anliefe-
rung noch nicht eingebaut sein.

Sofern ausreichend nah am Gebaude, kann der Kran auch Euro-Paletten
auf Geschossdecken absetzen. Dabei unbedingt die zulassige Nutzlast der
Decken beachten!
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AUSFUHRUNG

KOMPETENT.

Fiir die Ausfithrung von Bauteilen aus Gips-Wandbauplatten empfehlen wir

qualifizierte Fachunternehmen fiir den massiven Trockenbau.

Mit einem Klick auf das gewiinschte PLZ-Gebiet, gelangen Sie hier zu

einem Ansprechpartner:

multigips.de

> Gips-Wandbauplatten

> Service & Kontakt

> Ausfiihrung

> Suche nach Fachbetrieben

oo 000000000

LA N J 000000OCOCS
0000000
LA N J
o0
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TABELLENBUCH

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTE

INNENWANDE

UBERSICHT

[116]

Gips-Wandbauplatten
Gipskleber fur Gips-Wandbauplatten
Full- und Zargengips
Flachenspachtel
Randanschlussstreifen
Systemerganzungen

EXTRA MultiGips Putzsysteme

Wandmalle

Trennwandzuschlag

Anschlussarten

Wandschlitze und Installationszonen
Wassereinwirkungsklassen
Oberflachengtte

Konsollasten

Befestigungsmittel

Ausschreibung

Ausgewahlte Konstruktionen
Innenwande auf einen Blick

Vorteile - Wandaufbau und Systemkomponenten -
Ausbau und Nutzung - Wichtige Normen
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123
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126
127
128

130
136
138
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144
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TABELLENBUCH
PRODUKTE
Gips-Wandbauplatten, 850 kg/m3

In allen Bereichen des Ausbaus fiir alle nichttragenden Innenwan- Jetzt downloaden:
Die Nachhaltigkeits-
den ohne besondere Anforderungen. datenblitter

von MultiGips

www.multigips.de

Mittlere Rohdichte (M)

M60-0.93 GL M80-0.85 M100-0.85

Massive Gips-Wand-
bauplatte mit Nut- und
Federprofil l:l l:l I:I

Tech. Spezifikation DIN EN 12859 DIN EN 12859 DIN EN 12859

Qualitat Massiv Massiv Massiv
Brandverhalten Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar
Baustoff-/Euroklasse Al Al Al
Farbe Gipsweil3 Gipsweil3 Gipsweil}
Format d/l/h (mm) 60/666/500 80/666/500 100/666/500

Plattenbedarf/m? 3 3 3
Wasseraufnahme? - - -
Wasseraufnahmeklasse H3 H3 H3

Rohdichte (kg/m3) ca. 930 ca. 850 ca. 850

Rohdichteklasse M (medium) M (medium) M (medium)

Masse (kg/m?2)? ca. 58 ca. 70 ca. 87

Mittlere Bruchlast (kN) >1,9 >2,7 > 4,0
Oberflachenharte > 55 Shore C > 55 Shore C > 55 Shore C

Umweltverhalten (EPD) Deklariert Deklariert Deklariert

Emissionsverhalten VOC-geprift VOC-geprift VOC-gepriift

1) Keine Anforderung an die Wasseraufnahme.
2] Inklusive Flachenspachtelung.
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PRODUKTE

Hydrophobierte Gips-Wandbauplatten, 850 kg/m?3

Fir alle nichttragenden Innenwanden in moderaten Feuchtraumen
wie Kichen und Bader von Wohnungen und Hotels. Empfohlen im
Wandfuf3 zum Schutz vor zeitweisem Anfall von Wasser auf Rohdecken.

Mittlere Rohdichte hydrophobiert (MH)

MH60-0.93 GL

MH80-0.85

Jetzt downloaden:
Die Nachhaltigkeits-
datenblatter
von MultiGips

www.multigips.de

MH100-0.85

Hydrophobierte Gips-
Wandbauplatte mit Nut-
und Federprofil

[]

[]

[]

Tech. Spezifikation
Qualitat
Brandverhalten
Baustoff-/Euroklasse
Farbe
Format d/l/h (mm)
Plattenbedarf/m?
Wasseraufnahme?
Wasseraufnahmeklasse
Rohdichte (kg/m?3)
Rohdichteklasse
Masse (kg/m?2)?
Mittlere Bruchlast (kN)
Oberflachenharte

Umweltverhalten (EPD)

Emissionsverhalten

1) Nach zweistiindiger vollstandiger Wasserlagerung.

2] Inklusive Flachenspachtelung.

DIN EN 12859
Massiv
Nichtbrennbar
Al
Blaulich
60/666/500
3
<5%

H2
ca. 930
M (medium)
ca. 58
>1,9
> 55 Shore C
Deklariert

VOC-gepriift

DIN EN 12859
Massiv
Nichtbrennbar
Al
Blaulich
80/666/500
3
<5%

H2
ca. 850
M (medium)
ca. 70
>2,7
> 55 Shore C
Deklariert

VOC-gepriift

DIN EN 12859
Massiv
Nichtbrennbar
Al
Blaulich
100/666/500
3
<5%

H2
ca. 850
M (medium)
ca. 87
> 4,0
> 55 Shore C
Deklariert

VOC-gepriift
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TABELLENBUCH
PRODUKTE
Gips-Wandbauplatten, 1.200 kg/m3

In allen Bereichen des Ausbaus fiir alle nichttragenden Innenwanden Jetzt downloaden:
: . . Die Nachhaltigkeits-
mit Anforderungen an Schallschutz und Oberflachenharte. = d:fe,,:ls{fef' .

von MultiGips

www.multigips.de

Hohe Rohdichte (D) und hohe Rohdichte hydrophobiert (DH)
D100-1.2 DH60-1.2 DH100-1.2

Schallschutzplatte mit

Nut- und Federprofil l:l l:l I:I I:I

Tech. Spezifikation DIN EN 12859 DIN EN 12859 DIN EN 12859 DIN EN 12859

Qualitat Massiv Massiv Massiv Massiv
Brandverhalten Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar
Baustoff-/Euroklasse Al Al Al Al
Farbe Rotlich Rotlich Blaulich Blaulich
Format d/l/h (mm) 60/666/500 100/500/500 60/666/500 100/500/500
Plattenbedarf/m? 3 4 3 4
Wasseraufnahme =1 =1 <5 %% <5 %?
Wasseraufnahmeklasse H3 H3 H2 H2
Rohdichte (kg/m3) ca. 1.200 ca. 1.200 ca. 1.200 ca. 1.200
Rohdichteklasse D (dense) D (dense) D (dense) D (dense)
Masse (kg/m2)? ca. 74 ca. 122 ca. 74 ca. 122
Mittlere Bruchlast (kN) >2,2 >7,0 >2,.2 >7,0
Oberflachenharte > 80 Shore C > 80 Shore C > 80 Shore C > 80 Shore C

Umweltverhalten (EPD) Deklariert Deklariert Deklariert Deklariert

Emissionsverhalten VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift

1) Keine Anforderung an die Wasseraufnahme.
2] Nach zweistiindiger vollsténdiger Wasserlagerung.
3) Inklusive Flachenspachtelung.
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PRODUKTE
Gips-Wandbauplatten, 1.400 kg/m3

In allen Bereichen des Ausbaus fur alle nichttragenden Innenwan- Jetzt downloaden:
. . . Die Nachhaltigkeits-
den mit erhohten Anforderungen an Schallschutz und Oberfla- = d:fe,,:ls{fef' .

.. von MultiGips
chenharte. e

www.multigips.de

Hohe Rohdichte (D) und hohe Rohdichte hydrophobiert (DH)
D100-1.4 R50 DH80-1.4 DH100-1.4 R50

Schallschutzplatte mit

Nut- und Federprofil I:I l:l l:l I:I

Tech. Spezifikation DIN EN 12859 DIN EN 12859 DIN EN 12859 DIN EN 12859

Qualitat Massiv Massiv Massiv Massiv
Brandverhalten Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar
Baustoff-/Euroklasse Al Al Al Al
Farbe Rotlich Rotlich Blaulich Blaulich
Format d/l/h (mm) 80/500/500 100/400/500 80/500/500 100/400/500
Plattenbedarf/m? 4 5 4 5
Wasseraufnahme” =1 =1 <5 %% <5 %?
Wasseraufnahmeklasse H3 H3 H2 H2
Rohdichte (kg/m3) ca. 1.400 ca. 1.400 ca. 1.400 ca. 1.400
Rohdichteklasse D (dense) D (dense) D (dense) D (dense)
Masse (kg/m2)? ca. 114 ca. 142 ca. 114 ca. 142
Mittlere Bruchlast (kN) >5,7 > 9.4 >5,7 > 9.4
Oberflachenharte > 80 Shore C > 80 Shore C > 80 Shore C > 80 Shore C

Umweltverhalten (EPD) Deklariert Deklariert Deklariert Deklariert

Emissionsverhalten VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift

1) Keine Anforderung an die Wasseraufnahme.
2] Nach zweistiindiger vollsténdiger Wasserlagerung.
3) Inklusive Flachenspachtelung.
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TABELLENBUCH
PRODUKTE
Bleifreie Strahlenschutzplatten

Im Bereich des Krankenhausbaus, von Gesundheitsbauten und Jetzt downloaden:
x . . . . . Die Nachhaltigkeits-
Arztehausern fur nichttragende Innenwande mit Anforderungen an datenblitter

den Strahlenschutz. von MultiGips

www.multigips.de

Hohe Rohdichte barythaltig (D) Bleigleichwerte

DX100-1.4 Rontgenrohrenspannun-

Bleigleichwerte"
(mm Pb)?

gen bei 2,5 mm Alumini-
um-Filterung (kV)

Schallschutzplatte mit 60 1.4

Nut- und Federprofil . '
70 2,0

Tech. Spezifikation DIN EN 12859 80 2,0
Qualitat Massiv 70 2,2
Brandverhalten Nichtbrennbar 100 2,4
Baustoff-/Euroklasse Al 120 2.0
Farbe Violett 150 1,7
Format d/Uh (mm) 100/400/500 250 15
300 16

Plattenbedarf/m? 5

1) Berechnung nach DIN 6812, Zwischenwerte kénnen
linear interpoliert werden.

Wesseraufnalhmelasse H3 2) 1 mm Pb entspricht der Strahlenschutzwirkung von

1 mm dickem Bleiblech.

Wasseraufnahme” -

Rohdichte (kg/m3) ca. 1.400
Rohdichteklasse D (dense)
Masse (kg/m?2)? ca. 142

Mittlere Bruchlast (kN) > 9.4

Oberflachenharte > 80 Shore C

Umweltverhalten (EPD) Deklariert

1) Keine Anforderung an die Wasseraufnahme.
2] Inklusive Flachenspachtelung.
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PRODUKTE

Gipskleber fir Gips-Wandbauplatten

Zum Verbinden von Gips-Wandbauplatten sowie zum Verspachteln

von Plattenfugen und/oder Wandflachen. Die Gipskleber eignen sich

auch zum Nachspachteln von geputzten Flachen sowie zum Anset-

zen von Stuckelementen. Auch als Montagegips verwendbar.

Gipskleber auf der Basis

von Gipsbinder nach
DIN EN 13279-1

Tech. Spezifikation

Brandverhalten

Farbe

Rohdichte (kg/m?)

Verbrauch als Spachtel

Spachteldicke (mm)

Verarbeitungszeit (min)

Umweltverhalten (EPD)

Emissionsverhalten

Baustoff-/Euroklasse

Verbrauch als Kleber

ClassicWeiss 90

DIN EN 12860
Nichtbrennbar
Al
Gipsweil}
ca. 900
ca. 1-1,5kg/m?
ca. 0,8 kg/m?/mm
Bis 3 mm?
ca. 90
Deklariert

VOC-gepriift

SuperWeiss 120

DIN EN 12860
Nichtbrennbar
Al
Gipsweil}
ca. 980
ca. 1-1,5kg/m?
ca. 0,8 kg/m?/mm
Bis 3 mm?
ca. 120
Deklariert

VOC-geprift

SuperWeiss 200

DIN EN 12860
Nichtbrennbar
A1l
Gipsweil}
ca. 980
ca. 1-1,5kg/m?
ca. 0,8 kg/m2/mm?"
Bis 3 mm?
ca. 200 (extra lang)
Deklariert

VOC-gepriift

1) Fir das vollflachige Verspachteln von Innenwanden aus Gips-Wandbauplatten mittlerer Rohdichte.
2) Generell gilt fir Spachtelgipse, dass fur einen erfolgreichen Klebebandabrisstest eine geschlossene = 1 mm dicke Spachtelschicht vor-

handen sein sollte.

Jetzt downloaden:
Die Nachhaltigkeits-
datenblétter

von MultiGips

www.multigips.de

Hydro 90

DIN EN 12860
Nichtbrennbar
Al
Blaulich
ca. 960
ca. 1-1,5kg/m?
ca. 0,8 kg/m?/mm
Bis 3 mm?
ca. 90
Deklariert

VOC-gepriift
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TABELLENBUCH
PRODUKTE
Fiill- und Zargengips fiir Gips-Wandbauplatten

Fir den Deckenanschluss von Innenwanden aus Gips-Wandbauplat- Jetzt downloaden:
. S Die Nachhaltigkeits-
ten sowie bei hheren Anforderungen an den Schallschutz (FG 700 datenblitter

von MultiGips

Spezial) und Strahlenschutz (FG 70-B). Auch als Hinterfiillung von
Turzargen in diesen Wanden.

www.multigips.de

FG 700 Spezial FG 70-B (XRAY)

Gips-Trockenmortel [ID [IB

Tech. Spezifikation DIN EN 13279-1, B4 DIN EN 13279-1, B7 DIN EN 13279-1, B4

Brandverhalten Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar
Baustoff-/Euroklasse Al Al Al
Farbe Gipsweil} Gipsweil} Gipsweil}
Rohdichte (kg/m?3) ca. 870 >1.200 ca. 870
Verbrauch als Fillgips ca. 2 kg/m? ca. 2 kg/m? ca. 2 kg/m?
Verbrauch als Zargengips ca. 17 kg/Zarge ca. 17 kg/Zarge ca. 17 kg/Zarge
Verarbeitungszeit (min) ca. 70 ca. 120 ca. 70

Umweltverhalten (EPD) Deklariert Deklariert Deklariert

Emissionsverhalten VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift
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PRODUKTE
Spachtelmassen fir Gips-Wandbauplatten

Fir die vollflachige Verspachtelung von Innenwanden aus Gips- Jetzt downloaden:
Die Nachhaltigkeits-
Wandbauplatten. datenblitter

von MultiGips

www.multigips.de

SG 90 Uni N Fs70Ftchenspachtel [ PS 300 Spritzspachtel

Spachtelmassen

Tech. Spezifikation DIN EN 13279-1, C7 DIN EN 13279-1, C7 DIN EN 15804
Brandverhalten Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar
Baustoff-/Euroklasse Al Al A2-s1,d0
Farbe Gipsweil3 Gipsweil3 WeiB3
ca. 975 ca. 1.050 ca. 1.050
ca. 0,8 kg/m?/mm ca. 0,95 kg/m2/mm ca. 1,7 kg/m2/mm
Bis 4 mm" Bis 4 mm" Bis 3 mm
Manuell Manuell Manuell, auch airless
ca. 90 ca. 70 Lufttrocknend
30,1 20,1 >0,3 MPa
Deklariert Deklariert Deklariert
VOC-geprift VOC-geprift -

1) Generell gilt fir Spachtelgipse, dass fur einen erfolgreichen Klebebandabrisstest eine geschlossene > T mm
dicke Spachtelschicht vorhanden sein sollte.
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TABELLENBUCH
PRODUKTE
Randanschlussstreifen fiir den elastischen Anschluss nach DIN 4103-2

Zur Verbesserung der Direkt- und Flankendammung von Innenwan-

den aus Gips-Wandbauplatten bei Anforderungen an den
Schallschutz.

AkustikPro 120-3 AkustikPro 120-3 sk AkustikBit 1000

Zwischenschicht zur
Entkopplung von
StofBstellen bei massiven
Bauteilen nach

DIN 4109-32

Tech. Spezifikation" DIN 4103-2 DIN 4103-2 DIN 4103-2

Brandverhalten Normalentflammbar Normalentflammbar Normalentflammbar
Baustoff-/Euroklasse? B2 B2 B2
Material PE-Schwerschaum PE-Schwerschaum Bitumenfilz

Ausfiihrung Geraut Geraut/selbstklebend -

Farbe WeiB3 WeiB3 Schwarz

Rohdichte (kg/m3) ca. 120 ca. 120 ca. 1.000
Dicke (mm) 3 3 3

Breite (mm) 140 140 80, 100
Lange (m) 25 25 1
Materialbedarf (m/m?) 1,3 1,3 1,3

Emissionsverhalten VOC-geprift VOC-geprift VOC-geprift

1) Fir normenkonforme Anschliisse nach DIN 4103-2, Tabelle 4:

PE-Schwerschaum Dicke < 10 mm /< 6 mm /< 10 mm (am Boden / an Wanden / an der Decke)
Rohdichte > 60 kg/m?

Bitumenfilz Dicke £ 10 mm /< 6 mm /< 10 mm (am Boden / an Wanden / an der Decke)
Rohdichte > 300 kg/m?

Mineralwolle-Ddmmstoff Dicke £ 13 mm /<13 mm /< 13 mm (am Boden / an Wanden / an der Decke)

bei einer Zusammendriickbarkeit nach DIN EN 13162 von ¢ £ 3 mm
2) Im eingebauten Zustand.
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PRODUKTE
Systemerganzungen fir Gips-Wandbauplatten

HydroSockel: Dimensionsstabiles Auflager fur den Feuchteschutz
von Bauteilen aus Gips-Wandbauplatten in kritischen Bauvorhaben.
Auch als Dammebene gegen Warmebriicken. Turschwellenarmie-
rung: Erhoht die Risssicherheit in kritischen Einbausituationen.

HydroSockel Turschwellenarmierung

HydroSockel fiir den
Feuchteschutz. %
Turschellenarmierung

Tech. Spezifikation DIN EN 13167 -

Brandverhalten Nichtbrennbar -
Baustoff-/Euroklasse” Al -
Material Schaumglas Flachstahl, verzinkt
Ausfiihrung Zweiseitig mit Glasvlies Mit Haltedornen
Farbe Schwarz -
Rohdichte (kg/m?) 130 -
Héhe (mm) 40 _
Breite (mm) 80, 100 20
Lange (m) 0,6 1,3
Materialbedarf (m/m?2) 0,4 1/0ffnung

Druckfestigkeit (kPa) CS > 900 -

—
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o
]
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TABELLENBUCH

Ausfihrung

Qualitat

Tech. Spezifikation
Brandverhalten
Baustoff-/Euroklasse
Anwendung innen
Oberflachengiite
Mittlere Putzdicke

Verbrauch

Ergiebigkeit®

Druckfestigkeit

Emissionsverhalten

MP 100 leicht MP 103 L KalkGips plus MP Classic D6 MP AquaProtect®

Maschinell Maschinell Maschinell Maschinell

-
-

Fir Putz mit erhohter
Oberflachenharte und
hoher Druckfestigkeit
fur starker beanspruchte
Wande.

Sehr ergiebiger Gips-
leicht-Putztrockenmortel
fur einlagige, geglattete
Wand- und Deckenputze.

Sehr ergiebiger Gips-
kalkleicht-Putztrockenmar-
tel fir einlagige, geglattete

oder gefilzte Wand- und
Deckenputze.

Gipsleicht-Putztocken-
mortel fir einlagige,
geglattete, wasserabwei-
sende Putze mit erhohter
Druckfestigkeit.

DIN EN 13279-1, B4/50/2  DIN EN 13279-1, B6/50/2  DIN EN 13279-1, B7/50/6  DIN EN 13279-1, B4/50/2

Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar Nichtbrennbar

Al Al Al Al

Wand, Decke Wand, Decke Wand Wand, Decke

Bis Q3-geglattet Bis Q3-geglattet/-gefilzt Bis Q3-geglattet Bis Q3-geglattet

10 mm" 10 mm" 10 mm? 10 mm"

ca. 8 kg/m2/10 mm ca. 8 kg/m2/10 mm ca. 11 kg/m2/10 mm ca. 9,5 kg/m?/10 mm

> 120 m2/t/10 mm > 120 m?/t/10 mm ca. 90 m2/t/10 mm ca. 105 m#/t/10 mm

> 2,0 N/mm? > 2,0 N/mm? > 6,0 N/mm? > 3,5 N/mm?

VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift

1) Empfohlene durchschnittliche Putzdicke fir einlagige Innenputze an massiven Wanden und auf Decken bei baustellentypischen Anwen-
dungen nach DIN EN 13914-2 bei Mindestputzdicke 5 mm (punktuell begrenzt) sowie mind. 8 mm (vollflachig), auf Wanden héchstens
35 mm (vollflachig), auf Wanden hdochstens 50 mm (punktuell begrenzt], auf Decken héchstens 15 mm (vollfléchig, > 15 mm mit Putztrager),
unter Beldgen mind. 10 mm (immer rau abgezogen), Uber Putztréger mind. 15 mm (auf Sichtseite gemessen).

2] Auf Wanden mind. 10 mm [vollflachig) bzw. mind. 8 mm (punktuell begrenzt), héchstens 35 mm (vollfléchig) bzw. 50 mm (punktuell be-
grenzt), unter Beldgen mind. 10 mm (immer rau abgezogen), tiber Putztrager mind. 15 mm (auf der Sichtseite gemessen). Nicht geeignet

fur Deckenputze.

3) N&herungswerte, je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes sind Abweichungen maglich.




MultiGips

VERPUTZEN.
VERSPACHTELN.

VORBEHANDELN.

MultiGips Putzsysteme
auf einen Blick

RotWeiss leicht 120F CasoFill® Super 50 Betonkontakt Grundiermittel

1) Manuell/maschinell Manuell Manuell Manuell/maschinell

]
I

Qualitat
Sehr ergiebiger, feiner Kunststoffvergltete Haftbricke auf dichten, Grundierung auf stark
Gipsleicht-Putztrocken- Gips-Spachtelmasse fiir schwach saugenden und/oder unterschiedlich
mortel mit Haftzusdtzen  Trockenbau-Systeme sowie Putzgriinden, insbesonde- saugenden Putzgriinden.
einlagige, geglattete den Fugenverschlussvon  re Beton (Restfeuchte 3 Verdinnbar bis max. 1:5.
Wand- und Deckenputze. Betonfertigteilen. Masse-%).
Tech. Spezifikation DIN EN 13279-1, B4/20/2 DIN EN 13963, 3B/4B - -
Brandverhalten Nichtbrennbar Nichtbrennbar = =
Baustoff-/Euroklasse Al Al - -
Anwendung innen Wand, Decke Fugen, Flachen Wand, Decke Wand
Oberflachengiite Bis Q3-geglattet Bis Q4-geglattet = =
Mittlere Putzdicke 10 mm?" Bis 4 mm? - -
Verbrauch ca. 8 kg/m2/10 mm ca. 0,8 kg/m?/1 mm ca. 0,25 - 0,30 kg/m? ca. 0,11 kg/m? (bei 1:5)4
Ergiebigkeit? > 120 m#/t/10 mm > 31 m?/25kg/1 mm ca. 66 - 80 m2/20 kg ca. 141 m?/15 kg (bei 1:5)%
Druckfestigkeit > 2,0 N/mm? - - -
Emissionsverhalten VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift VOC-gepriift

2

Empfohlene durchschnittliche Putzdicke fiir einlagige Innenputze an massiven Wanden und auf Decken bei baustellentypischen Anwen-

dungen nach DIN EN 13914-2 bei Mindestputzdicke 5 mm (punktuell begrenzt) sowie mind. 8 mm (vollflachig), auf Wanden héchstens

35 mm (vollflachig), auf Wanden hdochstens 50 mm (punktuell begrenzt], auf Decken héchstens 15 mm (vollfléchig, > 15 mm mit Putztrager),

unter Beldgen mind. 10 mm (immer rau abgezogen), Uber Putztréger mind. 15 mm (auf Sichtseite gemessen).

3) Generell gilt fiir Spachtelgipse, dass fiir einen erfolgreichen Klebebandabrisstest eine geschlossene > 1 mm dicke Spachtelschicht
vorhanden sein sollte.

4) Naherungswerte, je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes sind Abweichungen méglich.

5] Je nach Putzgrund.
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TABELLENBUCH
INNENWANDE
WandmanBe nach DIN 4103-2

Die Tabellen Wandmafe geben die maximal zulassigen Wandhohen
und Wandlangen an, bis zu denen Innenwande aus massiven Gips-
Wandbauplatten mit elastischem, gleitendem oder starrem An-

schluss ausgefuhrt werden durfen.

Die Wande durfen dabei seitlich an Zwischenauflager, z.B. an raum-
hohe Zargen, angeschlossen werden. Die zulassigen Mal3e gelten
dann fur die einzelnen Wandabschnitte.

Werden die Wande nicht bis unter die Decke gefihrt, so kénnen sie
als gehalten angesehen werden, wenn sie den Bedingungen der
Tabelle Wandmafe, dreiseitig gehalten entsprechen. Dariber hin-
ausgehenden Anforderungen, bedingt z.B. durch den Einbau von
Lichtbandern, kann durch vertikale oder horizontale Zwischenaufla-

ger, wie z.B. Stahlprofile, entsprochen werden.
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INNENWANDE
WandmafBe nach DIN 4103-2, Wand zweiseitig gehalten
Einbaubereich 1 und 2

Maximal zuldassige Wandhohe" (m) fiir Wande, die mindestens oben und unten gehalten werden,
eine beliebige Wandlange besitzen und groBe Wandoffnungen aufweisen diirfen.

M60-0.93 GL D60-1.2 M80-0.85 D80-1.4 M100-0.85 D100-1.2
MH60-0.93 GL DH60-1.2 MH80-0.85 DH80-1.4 MH100-0.85 DH100-1.2

® Oben und unten
gehalten

® Wandlange
beliebig_ | |

= Grof3e Offnun- [ [
gen maglich

60 80 100
3,5 35 45 45 7,0 7,0
2,0 2,0 4,0 4,0 5,5 5,5

1) Die Wandhahe fiir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande tber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Fiir klassifizierte Kon-
struktionen nach EN 13501-2 gelten abweichende Wandhchen.

Mittlere Rohdichte (M): 800 kg/m3 < p < 1.100 kg/m?2. Hohe Rohdichte (D]: 1.100 kg/m3 < p < 1.500 kg/m3. Auch als hydrophobierte Gips-
Wandbauplatten als MH und DH.

Einbaubereich 1 nach DIN 4103-1: Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie sie z. B. in Wohnungen, Hotel-, Biiro- und Kranken-
raumen und ahnlich genutzten Raumen, einschliefilich der Flure, vorausgesetzt werden missen.

Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1: Bereiche mit groBer Menschenansammlung, wie sie z. B. in groBeren Versammlungsraumen, Schul-
raumen, Horsalen, Ausstellungs- und Verkaufsraumen und dhnlich genutzten Rdumen vorausgesetzt werden missen.

KL N

Rl
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TABELLENBUCH
INNENWANDE
Wandmafe nach DIN 4103-2, Wand vierseitig gehalten

Einbaubereich 1

Maximal zuldassige Wandlange [(m) in Abhangigkeit von der Wandhohe bei Wanden, die vierseitig

gehalten werden und keine groBen Wandoffnungen aufweisen.
Wandhahe! (m] [ M60-0-93 6L D60-1.2 M80-0.85 D80-1.4 M100-0.85 D100-1.2
MH60-0.93 GLl}  DH60-1.2 MH80-0.85 DH80-1.4 MH100-0.85 f DH100-1.2
[ T T [ 1
seitlich gehalten | I | I | I | I | I |

" Oben, unten und
®* Ohne groBe Off- L T T T T 1
nungen [ T T 11

Dicke (mm) 60 80 100
Rohdichteklasse? M D M D M D

3,0
3,5
4,0

Last EB 1%
65 I D N
70 I D D
75 I D N .

Wandlange beliebig.
B Wandlange begrenzt.
™ Nur mit Nachweis nach DIN 4103-1.

1) Die Wandhéhe fiir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande tber 5,0 m Haohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Fir klassifizierte Kon-
struktionen nach EN 13501-2 gelten abweichende Wandhdohen.

2] Mittlere Rohdichte (M]: 800 kg/m? < p < 1.100 kg/m3. Hohe Rohdichte (D): 1.100 kg/m? < p < 1.500 kg/m3. Auch als hydrophobierte Gips-
Wandbauplatten als MH und DH.

3) Einbaubereich 1 nach DIN 4103-1: Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie sie z. B. in Wohnungen, Hotel-, Biro- und Kranken-
raumen und dhnlich genutzten Rdumen, einschlieBlich der Flure, vorausgesetzt werden missen.
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INNENWANDE

Wandmafe nach DIN 4103-2, Wand vierseitig gehalten

Einbaubereich 2

Maximal zuldassige Wandlange (m) in Abhangigkeit von der Wandhohe bei Wanden, die vierseitig
gehalten werden und keine groBen Wandoffnungen aufweisen.

" Oben, unten und
seitlich gehalten

® Ohne groBe Off-
nungen

Dicke (mm)
Rohdichteklasse?

Last EB 29

Wandlange beliebig.
I Wandlinge begrenzt.
[ Nur mit Nachweis nach DIN 4103-1.

o~
o

<

50

Wandhahe! (m] [ M60-0-93 6L D60-1.2 M80-0.85
MH60-0.93 GL |  DH60-1.2 MH80-0.85
[ ]

(w)

_C)\
o

o
o

N
o
ol

D80-1.4 M100-0.85 D100-1.2
DH80-1.4 MH100-0.85 DH100-1.2
[ ]

16,5

1) Die Wandhahe fiir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fiir Wande tber 5,0 m Héhe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Fiir klassifizierte Kon-
struktionen nach EN 13501-2 gelten abweichende Wandhdhen.

2] Mittlere Rohdichte (M]: 800 kg/m? < p < 1.100 kg/m3. Hohe Rohdichte (D): 1.100 kg/m? < p < 1.500 kg/m3. Auch als hydrophobierte Gips-

Wandbauplatten als MH und DH.

3) Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1: Bereiche mit groer Menschenansammlung, wie sie z. B. in gréferen Versammlungsrdumen, Schul-
raumen, Horsalen, Ausstellungs- und Verkaufsraumen und ahnlich genutzten Rdumen vorausgesetzt werden miissen.

[133]



TABELLENBUCH
INNENWANDE
Wandmafe nach DIN 4103-2, Wand dreiseitig gehalten

Einbaubereich 1

Maximal zuldassige Wandlange [(m) in Abhangigkeit von der Wandhohe bei Wanden, die dreiseitig
gehalten werden und keine groBen Wandoffnungen aufweisen.

Wandhéhe! (m] M60-0.93 GL D60-1.2 M80-0.85 D80-1.4 M100-0.85 D100-1.2

MH60-0.93 GL DH60-1.2 MH80-0.85 DH80-1.4 MH100-0.85 DH100-1.2
= Unten und seit-
lich gehalten T T T 1

® Ohne grofe Off- [ T T T T 1
nungen [ [ [ [ ]

Dicke (mm)] 60 80 100
Rohdichteklasse? M D M D M D

Last EB 1%
45 I
50 I
55 I
60 I N N
65 I D N
70 I D N . | 80 |

Wandlange beliebig.
B Wandlange begrenzt.
™ Nur mit Nachweis nach DIN 4103-1.

1

AusschlieBlich fir Wande ohne Anforderungen an den Brandschutz. Angaben zu Wandhdhen bei klassifizierten Wanden nach DIN 4102-4
gelten nur fir raumabschlieBende Konstruktionen.

Mittlere Rohdichte (M]: 800 kg/m3 < p < 1.100 kg/m?3. Hohe Rohdichte (D): 1.100 kg/m3 < p < 1.500 kg/m?. Auch als hydrophobierte Gips-
Wandbauplatten als MH und DH.

Einbaubereich 1 nach DIN 4103-1: Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie sie z. B. in Wohnungen, Hotel-, Biiro- und Kranken-
raumen und ahnlich genutzten Raumen, einschlieflich der Flure, vorausgesetzt werden missen.

2

3
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INNENWANDE
Wandmafe nach DIN 4103-2, Wand dreiseitig gehalten
Einbaubereich 2

Maximal zuldassige Wandlange [(m) in Abhangigkeit von der Wandhohe bei Wanden, die dreiseitig
gehalten werden und keine groBen Wandoffnungen aufweisen.
Wandhahe! (m] [ M60-0-93 6L D60-1.2 M80-0.85 D80-1.4 M100-0.85 D100-1.2
MH60-0.93 GLl}  DH60-1.2 MH80-0.85 DH80-1.4 MH100-0.85 f DH100-1.2
= Unten und seit-
lich gehalten T T T 1

®* Ohne groBe Off- L T T T T 1
nungen [ [ [ [ ]

Dicke (mm) 60 80 100
Rohdichteklasse? M D M D M D

Last EB 29

Wandlange beliebig.
I Wandlinge begrenzt.
[ Nur mit Nachweis nach DIN 4103-1.

Ausschliefilich fir Wande ohne Anforderungen an den Brandschutz. Angaben zu Wandhdhen bei klassifizierten Wanden nach DIN 4102-4
gelten nur fir raumabschlieBende Konstruktionen.

Mittlere Rohdichte (M): 800 kg/m3 < p < 1.100 kg/m?3. Hohe Rohdichte (D]: 1.100 kg/m3 < p < 1.500 kg/m3. Auch als hydrophobierte Gips-
Wandbauplatten als MH und DH.

Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1: Bereiche mit groer Menschenansammlung, wie sie z. B. in gro3eren Versammlungsraumen, Schul-
raumen, Horsalen, Ausstellungs- und Verkaufsraumen und ahnlich genutzten Rdumen vorausgesetzt werden missen.

1

2

3
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TABELLENBUCH
INNENWANDE
Trennwandzuschlag

Gips-Wandbauplatten sind fur die gewichtsoptimierte Raumbildung
in mehrgeschossigen Gebauden vorgesehen. Bei der Bemessung
der Decken sind Konstruktionen aus Gips-Wandbauplatten als leich-
te Innenwande zu behandeln. Unterzige unterhalb der Innenwande
sind nicht erforderlich. Grundrisse konnen somit auch nachtraglich

flexibel angepasst werden.

Ist aufgrund der Deckenkonstruktion eine Querverteilung der Trenn-
wandlasten maoglich, darf das Eigengewicht der Wande statt eines
genauen Nachweises bis zu einer Héchstlast von < 5,0 kN/m Wand-
lange durch einen gleichformig verteilten Zuschlag zur Nutzlast der
Decke in die Bemessung einbezogen werden. Diese Vereinfachung
gilt auch fir Wande, die parallel zu den Balken von Decken ohne
ausreichende Querverteilung stehen, wenn deren Last nicht grofler
als 3 kN/m Wandlange betragt. Wenn die Wande bei in Holz gefass-
ten Bestandsdecken quer zur Balkenlage verlaufen sollen, sind

ausreichend bemessene Auflager zu planen.

Als Zuschlag zur Nutzlast ist bei Innenwanden aus Gips-Wandbau-
platten als Last anzusetzen:
® Trennwandlast < 3,0 kN/m Wandlénge:
Zuschlag 0,8 kN/m?
® Trennwandlast > 3,0 kN/m < 5,0 kN/m Wandlange:
Zuschlag 1,2 kN/m?
= Bei Nutzlasten > 5,0 kN/m? kann der Zuschlag entfallen.

Geschosshohe Wande aus Gips-Wandbauplatten konnen auch auf
geeigneten Verbund- und schwimmenden Estrichen erstellt werden,
sofern die Grenzwerte fur deren Druck- und Biegezugfestigkeit ein-

gehalten werden.
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INNENWANDE
Trennwandzuschlag

Linienlast (kKN/m) bei ausgewahlten Wandhohen"

Rohdichte Masse I Wandhghe (m)
kg/m?) W (kg/m)" 25 26 2,7 28 2,9 3,0
M60-0.93 GL 40 ca. 930 ca. 58 1,45 1,51 157 1,62 1,68 174
M80-0.85 80 ca. 850 ca. 70 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,10
M100-0.85 100 ca. 850 ca. 87 2,18 2,26 2,35 2,44 2,52 2,61

D60-1.2 60 ca. 1.200 ca. 74
D80-1.4 80 ca. 1.400 ca. 114
D100-1.2 100 ca. 1.200 ca. 122
D100-1.4 R50 100 ca. 1.400 ca. 142

DX100-1.4 100 ca. 1.400 ca. 142

Zuschlag zur Nutzlast der Decke 0,8 kN/m?
[ | Zuschlag zur Nutzlast der Decke 1,2 kN/m?

1) GemaB EN 1991-1-1/NA, 2.2, NCI (Non-contradictory Complementary Information) zu EN 1991-1-1, 6.3.1.2 (8).
2] Flachenbezogene Masse der Innenwand in Abh&ngigkeit von Dicke und Rohdichte inkl. Flachenspachtelung. Durch Multiplikation mit der
Wandhéhe kann die Linienlast in kN/m angegeben werden, z.B. M60-0.93 GL bei einer Wandhdhe von 2,5 m: 58 kg/m? x 0,025 = 1,45 kN/m.
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TABELLENBUCH
INNENWANDE
Anschlussarten nach DIN 4103-2

Die Wande werden in der Regel elastisch oder gleitend angeschlos-
sen. Nur bei vernachlassigbaren Zwangungskraften und bei Wanden
ohne Anforderungen an den Schallschutz darf der Anschluss starr
ausgebildet werden. Haben die Wande Anforderungen an den Brand-
schutz zu erfullen, ist bei der Ausfuhrung der Anschlisse DIN 4102-4
zu beachten.

Elastische Anschlisse werden mit Randanschlussstreifen erstellt.
Der Einbau der Streifen muss zur Sicherstellung der schalltechni-
schen Eigenschaften der entkoppelten Wande frei von Hohlraumen
und Schallbricken erfolgen. Unterbrechungen in den Streifen sind
zu vermeiden. Beim Verputzen von flankierenden Bauteilen ist der

Putz durch sauberen Trennschnitt bzw. Trennband zu trennen.

Gleitende Anschlisse werden durch Anordnung von Profilen an den
angrenzenden Bauteilen ausgebildet. Geeignet sind U-Einfassprofile
oder Unterkonstruktionen abgehangter Decken sowie - bei Anforde-
rungen an den Brandschutz - beidseitige L-Profile. Das Gleiten der

Wand muss sichergestellt sein.

Starre Anschlisse werden unten und seitlich mit Gipskleber fur
Gips-Wandbauplatten hergestellt. Deckenanschlisse werden durch
das Fillen der Anschlussfuge mit Fillgips ausgefuhrt.

Gips-Wandbauplatte nach DIN EN 12859
Gipskleber fir Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12860
Randanschlussstreifen nach DIN 4103-2 und DIN 4109-32
Innenputz mit Trennschnitt
Fillgips (Kante gerade oder angeschragt]
Mineralwolle-Dammstoff
L-Profil (UberlappungsmaB > 2 cm, Gleitmaf < 4 cm)
U-Profil (Uberlappungsmaf > 2 cm, GleitmaR < 4 cm)
Mineralwolle-Dammstoff nach DIN 4102-4

0 Fudllgips mit Trennschnitt

— 0 00 3 O~ O &~ W N -
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INNENWANDE
Anschlussarten nach DIN 4103-2

Beispiele fur Anschlisse ohne und mit Brandschutzanforderungen

L XXX XXX
19999999959989598]

99 00999090099909

L2 J

Elastisch, Boden Elastisch, Wand Elastisch, Wand (Detail)

.-‘

~_ -

Elastisch, Decke Gleitend, Decke Gleitend, Holzbalkendecke

o A T

I999890509099959908
OO X XXX X XXX XY XXX
[(£999900.099009.09909
DAYV
2<7 oS S

: o
~_

Elastisch, Boden Elastisch, Decke Elastisch, Decke (Detail)
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INNENWANDE
Wandschlitze und Installationszonen
Abmessungen von Schlitzen nach DIN 4103-2

Abmessungen horizontaler Schlitze"?

Schlitztiefe (mm)

Wanddicke Abstand parallel verlaufender

(mm) Bei Schlitzlange < 1000 mm Bei Schlitzlange > 1000 mm horizontaler Schlitze (mm)

100

1) Schlitze fur Installationsleitungen und Ausnehmungen fiir Dosen oder Schalter werden manuell eingeschnitten oder maschinell gefrast
(moglichst mit Absaugsystem). Nicht stemmen! Eine ausreichende Uberdeckung der Einbauteile (> 10 mm) ist erforderlich. Werden
Schlitze anders ausgefiihrt, ist dies bei der Bemessung der Wand zu beriicksichtigen.

2) Der Abstand von zwei Schlitzen auf derselben Wandseite soll mindestens der Wanddicke entsprechen.

Abmessungen vertikaler Schlitze”

Wanddicke schlitztiefellmm) Abstand parallel verlaufender

vertikaler Schlitze (mm)

(mm) Bei Schlitzlinge < 1000 mm Bei Schlitzlnge > 1000 mm
> 30 <30
> 40 <40 > 80
100 > 50 <50 > 100

1) Schlitze fur Installationsleitungen und Ausnehmungen fiir Dosen oder Schalter werden manuell eingeschnitten oder maschinell gefrast
(mdglichst mit Absaugsystem). Nicht stemmen! Eine ausreichende Uberdeckung der Einbauteile (> 10 mm) ist erforderlich. Werden
Schlitze anders ausgefiihrt, ist dies bei der Bemessung der Wand zu bericksichtigen.
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INNENWANDE
Wandschlitze und Installationszonen

Abmessungen von Installationszonen

Installationszonen in Wohnraumen nach DIN 18015-3

(@ O

ZW-o
ZW-u
ZS-f
ZS-e
ZS-t

Obere waagerechte Zone: 150 bis 450 mm unter Decken

Untere waagerechte Zone: 150 bis 450 mm Uber FertigfufRboden
Senkrechte Zonen an Fenstern: 100 bis 300 mm neben Rohbaukanten
Senkrechte Zonen an Wandecken: 100 bis 300 mm neben Rohbaukanten
Senkrechte Zonen an Tiren: 100 bis 300 mm neben Rohbaukanten
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TABELLENBUCH
INNENWANDE
Wassereinwirkungsklassen

Wassereinwirkung auf Wandflachen in Anlehnung an DIN 18534-1, 5.1, Tab. 1

Klasse" I Intensitat der Einwirkung I Dauer und Art der Einwirkung I Wandflachen (Beispiele)

= Nicht haufige Einwirkung aus ® In hauslichen Badern auflerhalb
Spritzwasser von Duschbereichen
® |In hauslichen Badern lber
Gering Waschtischen/-becken

® |n hauslichen Kiichen und
Hauswirtschaftsraumen lber
Spiilbecken/-steinen

= Haufige Einwirkung aus ® In hauslichen Badern in Duschen
Spritzwasser " |n hauslichen Badern Uber Bade-
MaBig = Nicht hdufige Einwirkung aus wannen

Brauchwasser, ohne Intensivierung
durch anstauendes Wasser

1) W = Wassereinwirkung; 0/1/2/3 = Intensitat der Wassereinwirkung; | = Innenraum.

2) In den Klassen WO-1 und W1-I sind Innenwénde aus Gips-Wandbauplatten als Untergrund fir die Abdichtung mit fliissig und bahnenfér-
mig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F, AIV-B) nach DIN 18534-1 geeignet. Auf Abdich-
tungen im Sinne dieser Norm kann bei geringer Wassereinwirkung (WO0-1) verzichtet werden, sofern wasserabweisende Oberfléchen
vorhanden sind. Nicht erforderlich ist eine Abdichtung zudem in Bereichen ohne zu erwartende Spritzwassereinwirkung.
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INNENWANDE
Oberflachengiite

Qualitatsstufen fiir Gips-Wandbauplatten”

Ausfilihrung I I Material
Q1-Wandbauplatte - Grundausfiihrung

= Ausgetretenen Gipskleber aufnehmen ® Keine dekorativen Anforderungen " MultiGips Kleber
oder abstoflen ® Als Ansetzflache fiir Fliesen und Platten

= Fehlstellen schlieflen
" |Innenkanten und Auflenkanten sowie
Anschliisse ausbilden

Q2-Wandbauplatte - Standardausfiihrung

® Grundausfihrung (Q1-Wandbauplatte) ® Mittel- bis grobstrukturierte Wandbekleidungen, " MultiGips Kleber
= Glatten Uber den Stof3- und Lagerfugen z.B. Raufasertapeten mit Kérnung RM oder RG nach ® MultiGips SG 90 Uni
ohne Fugeneinfall BFS-Info 05-01 Flachenspachtel
= Stumpfmatte bis matte Beschichtungen nach EN 13300 ® MultiGips FS 70
® Strukturgebende Beschichtungen Flachenspachtel
® Dekorative Oberputze und Beschichtungen mit putzarti- " MultiGips PS 300
gem Aussehen, soweit sie vom Putz-Hersteller fir Gips- Spritzspachtel

Wandbauplatten freigegeben sind (Korngréfe > 1 mm)

Q3-Wandbauplatte - Erhdhte Anforderungen an die Standardausfiihrung

® Grund- und Standardausfiihrung ® Fein strukturierte Wandbekleidungen, z.B. Raufasertape- ® MultiGips Aufbrennsperre
(Q1-Wandbauplatte/Q2-Wandbauplatte) ten mit Kornung RF nach BFS-Info 05-01 ® MultiGips SG 90 Uni
= Zusitzliches vollfléchiges Uberziehen ® Technische oder dekorative (oberfléchig-strukturierte/ Flachenspachtel
und Glatten mit einem geeigneten oberflachig-gepragte) Vliese, glatte Vliese, alle auch fir ® MultiGips FS 70
Spachtelmaterial die nachtragliche Beschichtung Flachenspachtel
® Beschichtungen mit mittlerem Glanz bis glanzend nach
DIN EN 13300

Dekorative Oberputze und Beschichtungen mit putzartigem
Aussehen, soweit sie vom Putz-Hersteller fir Gips-Wand-
bauplatten freigegeben sind (Korngréfe < 1 mm)

Q4-Wandbauplatte - Hochste Anforderungen an die Standardausfiihrung®

® Erhohte Anforderungen Q3-Wandbauplatte ® Spachtel- und Glattetechniken MultiGips Aufbrennsperre

= Vollflachig geglattete Spachtellage der = Metall-, Vinyl-, Seiden- oder Textiltapeten ® MultiGips SG 90 Uni
gesamten Oberflache (Schichtdicke ® Glatte Vliese, auch fiir die nachtragliche Beschichtung Flachenspachtel
> 1 mm) ® Beschichtungen mit mittlerem Glanz bis glanzend nach ® MultiGips FS 70
DIN EN 13300 Flachenspachtel

Hinweise fiir Planung und Ausfiihrung

Zur Sicherstellung der schalltechnischen Eigenschaften entkoppelter Wande aus Gips-Wandbauplatten muss der Einbau von Randan-
schlussstreifen frei von Schallbriicken erfolgen. Die Streifen diirfen deshalb nicht iberdeckt werden und sind ggf. durch Trennschnitt
freizulegen. Nach der Fertigstellung der gespachtelten Oberfliache werden die Uberstande der Streifen oberflachenbiindig abgeschnitten.

1) Verspachtelung von Gips-Wandbauplatten - Oberflachengiite Q1 bis Q4. Herausgeber: IGW Industriegruppe Wandbauplatten im
Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Berlin

2) Fur beispielhaft ausgewahlte Techniken und Materialien, sofern herstellerseitig fiir die Anwendung auf Gips-Wandbauplatten empfohlen.
Es gelten die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

3) Bei speziellen dekorativen Oberflachentechniken sind zur Vorbereitung der Oberflache fiir die Schlussbeschichtung weitere Manahmen
wie z.B. Grundieren, mehrmaliges Spachteln und Schleifen erforderlich. In diesen Fallen hat es sich bewahrt, die Gber Q3-Wandbauplatte
hinausgehenden zusatzlichen Ma3nahmen von dem Fachunternehmen ausfiihren zu lassen, dass die Schlussbeschichtung aufbringt.




TABELLENBUCH
INNENWANDE
Konsollasten

Bei der Nutzung von Raumen wird im Allgemeinen vorausgesetzt,
dass auch an Innenwanden Lasten ortsvariabel befestigt werden
konnen. Dieser Wohnkomfort ist bei Innenwanden aus Gips-Wand-
bauplatten gegeben: Der Abtrag leichter und schwerer Konsollasten

erfolgt ohne zusatzliche Verstarkungen, wie z.B. Traversen.

Leichte Konsollasten sind als solche Lasten definiert, deren Wert
0,4 kN/m Wandlange nicht Ubersteigt und bei denen die vertikale
Wirkungslinie, d.h. der Hebelarm der resultierenden Horizontalkraft
hochstens einen Abstand von 0,3 m von der Wandoberflache aufwei-
sen darf. Diesen Bedingungen entsprechen z.B. gerahmte Bilder,
Wandregale und kleine Wandschranke, die ohne weiteren Nachweis
mit z.B. Bilderhaken, Spreiz- oder Schraubdibeln an den Innenwan-

den befestigt werden durfen.

Die Innenwande konnen aufgrund ihres massiven Querschnitts
auch schwerere Konsollasten abtragen. Schwere Konsollasten sind
als solche Lasten definiert, deren Wert > 0,4 kN/m bis < 1,0 kN/m
Wandlange betragt und deren vertikale Wirkungslinie nicht weiter
als 0,5 m von der Wandoberflache entfernt ist. Oberschranke oder
Waschtische durfen demnach ohne Nachweis an den Innenwanden
befestigt werden, sofern die Wanddicke > 80 mm betragt und die
Wandhdohe maximal 2/3 der Werte flr zweiseitig gehaltene Kon-
struktionen nicht Ubersteigt . Bei daruber hinausgehenden Werten
fUr die Vertikallast oder bei langerem Hebelarm darf das Konsolmo-

ment von 0,5 kNm/m Wandlénge nicht Uberschritten werden.

[144]



INNENWANDE
Konsollasten

Zulassige Einleitung von leichten und schweren Konsollasten

Max. Last

Konstruktive Randbedingungen

leicht < 0,4 kN/m -
schwer > 0,4 bis < 1,0 KN/m <05m
schwer > 1,0 kN/m >0,5m

1) Zur Ermittlung des Konsolmoments bei gréBerer Last oder langerem Hebelarm.
2] Nach DIN 4103-2 fiir zweiseitig gehaltene Wande unabhangig von der Anschlussart.

1. Wanddicke mind. 80 mm
2. Max. 2/3 der zulassigen Wandhghe?

1. Konsolmoment < 0,5 kNm/m
2. Wanddicke mind. 80 mm
3. Max. 2/3 der zulassigen Wandhohe?

Rechenbeispiel

ol
/{‘

g

®
g \{’ =
~

Oberschrank (b/t) 60 x 30 cm
Gewicht (inkl. Zuladung) 70 kg
Wanddicke 80 mm
Befestigung (Dibel) 2

Belastung je Meter Wand ermitteln:
70 kg + 0,6 m = 116,6 kg/m
(21,16 kN/m)

Vertikale Wirkungslinie ermitteln:
003m=+2=0,15m

Konsolmoment ermitteln:
1,16 kN/m x 0,15 m = 0,17 kNm/m

Gebrauchslast fiir Einzeldiibel ermitteln:

70 kg + 2 = 35 kg/Diibel
(2 0,35 kN/Diibel)

Der Wert des Quotienten ist > 1,0 kN/m, so-
dass Fall lll (max. Last > 1,0 kN/m) anzuwen-
den ist: Die Uberpriifung des Konsolmoments
ist erforderlich.

Die vertikale Wirkungslinie (Hebelarm o]
verlauft durch den Schwerpunkt e des

zu befestigenden Korpers. Bei rechteckigen
Schranken mit gleichmafig verteilter Last
liegt dieser Schwerpunkt bei der halben Tiefe
des Kérpers [siehe Abbildung].

Das Produkt aus Last und Hebelarm ergibt
das Konsolmoment von 0,17 kNm/m. Die
Bedingung aus Fall Il (Konsolmoment

< 0,5 kNm/m] ist erfillt: Die Befestigung an
der Innenwand ist zulassig.

Ein Einzeldiibel mit einer Gebrauchslast
von mind. 0,35 kN und einer Bohrlochtiefe
< 80 mm ist erforderlich.
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TABELLENBUCH
INNENWANDE
Befestigungsmittel
Grundsatze fur die Ausfihrung

Rand- und Achsabstande sowie die Bauteildicke missen eingehal-
ten werden, wenn die Dubel die erforderliche Last Ubertragen und
die Leistungswerte der Dubel erreicht werden sollen; andernfalls
kann es ggf. zu Abplatzungen kommen. Insbesondere bei stirnsei-
tigen Befestigungen in Turleibungen mussen Spreizrichtung und
Spreizdruck des Dubels parallel zum Rand verlaufen. Fur diese
Falle werden vorzugsweise spreizdruckfreie Dibel empfohlen.

Bohrungen werden im Drehgang ohne Schlag mit Hartmetallbohrer
ausgefuhrt; es werden HighSpeedSteel HSS Bohrer empfohlen. Bei
der Verwendung von Kunststoff-Spreizdibeln sollte der Durchmes-
ser des Bohrers 1 mm kleiner als der Durchmesser des Dubels

gewahlt werden.
Bohrlochtiefen missen stets grofler sein als die Verankerungstiefe.

Bohrlochreinigung nach dem Bohren, z.B. durch Ausblasen, Aus-
blrsten oder Aussaugen, ist unerlasslich. Ungereinigte Bohrlocher
reduzieren die Tragfahigkeit der Dubel zum Teil erheblich.

Schrauben und Schraubendurchmesser missen grundsatzlich nach
Herstellerangaben verwendet werden. Lasten bzw. Haltewerte von
Dibeln werden nur bei Verwendung von Schrauben mit grof3tmog-
lichem Durchmesser erreicht. Im Gegensatz zu Holzschrauben
konnen Spanplattenschrauben die Tragfahigkeit reduzieren.
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INNENWANDE
Befestigungsmittel
FISCHER Befestigungssysteme

Herstellerseitig empfohlene Befestigungsmittel

Last (kN)* Bohrlochtiefe (mm), mind.

DuoPower 8 x 40 0,25 50
DuoPower 8 x 65 0,50 55
DuoPower 10 x 50 0,35 60
DuoPower 10 x 80 0,65 65
Universaldiibel UX Green 8 x 50 R" 0,15 60
Universaldiibel UX Green 10 x 60 R" 0,35 75
Universaldiibel UX Green 12 x 70" 0,45 85
Universaldibel UX 14 x 75 0,50 95
Diibel S 8 0,15 55

Dibel S 10 0,23 70

Dibel S 12 0,37 80

Dibel S 14 0,60 90

Turbo FTP K 8 (Kunststoff) 0,29 70
Turbo FTP K 10 (Kunststoff) 0,54 80
Turbo FTP M 8 (Metall) 0,45 70

Turbo FTP M 10 (Metall) 0,65 80

Kipp-/Federklappdiibel KM 10 1,75 Vorsteckmontage

* Hochste empfohlene Last fiir den Einzeldibel (randfern gesetzt ohne Einfluss von Randern, Ecken und anderen Diibeln) nach probatem
Sicherheitskonzept in Gips-Wandbauplatten (d 100 mm) bei Verwendung von herstellerseitig definierten Schrauben. Die Hinweise des
Herstellers zur Montage miissen den ortlichen Verhaltnissen angepasst und eingehalten werden.

Es gelten die technischen Daten in den Informationsmaterialien des Herstellers in der jeweils aktuellen Fassung. Alle Angaben ohne Gewahr.

1) Biobased (50 - 85 %), auch als Universaldiibel UX in Nylon-Qualitat. R: mit Rand.
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TABELLENBUCH
INNENWANDE
Befestigungsmittel

TOX Befestigungssysteme

Herstellerseitig empfohlene Befestigungsmittel

Last (kg)*

Bohrlochtiefe (mm), mind.

RDK (M) RDK (D)

Allzweckdiibel TRI/TRIKA 6/51 10 15 65

Allzweckdubel TRI/TRIKA 8/51 15 20 70
Allzweckdubel TRI/TRIKA 10/61 25 30 85
Allzweckdubel TRI/TRIKA 12/71 35 45 95
Spreizdiibel Barracuda 5/25 5 10 35
Spreizdiibel Barracuda 6/30 10 15 45
Spreizdiibel Barracuda 8/40 20 30 55
Spreizdibel Barracuda 10/50 25 50 70
Spreizdiibel Barracuda 12/60 30 80 80
Metallkrallendiibel Tiger 6/32 15 15 42
Metallkrallendiibel Tiger 8/38 20 20 48
Metallkrallendiibel Tiger 8/60 25 25 70
Metallkrallendiibel Tiger 10/60 35 35 70
Ytox 10/55 20 70 65
Ytox 12/60 30 75 70
Ytox 14/75 40 - 85
Metrischer Langdiibel Control 12/80 75 - 90
Allzweck-Rahmendbel Apollo 6/70 20 - 70 | 60"
Allzweck-Rahmendiibel Apollo 8/80 25 - 80 | 70"

Allzweck-Rahmendiibel Apollo 10/100 30 - 80 | 70"

Waschtisch-Befestigung Oase Backside 200 - Vorsteckmontage

* Hochste empfohlene Last fiir den Einzeldubel (randfern gesetzt ohne Einfluss von Randern, Ecken und anderen Diibeln) inkl. Sicherheits-
faktor 5 in Gips-Wandbauplatten (d 100 mm) bei Verwendung von herstellerseitig definierten Schrauben. Die Hinweise des Herstellers zur
Montage missen den ortlichen Verhaltnissen angepasst und eingehalten werden.

Es gelten die technischen Daten in den Informationsmaterialien des Herstellers in der jeweils aktuellen Fassung. Alle Angaben ohne Gewahr.

1) Zweiter Wert als Mindest-Verankerungstiefe in Abhangigkeit von der Dicke des Anbauteils
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INNENWANDE
Befestigungsmittel
Befestigungssysteme von CELO und WURTH

Herstellerseitig empfohlene Befestigungsmittel (CELO)

Last (kN)* Bohrlochtiefe (mm), mind.

Diibel FX 10 0,50 70
Diibel GB 12 0,50 70
Multifunktionsrahmendiibel MFR 8 0,35 70

* Héchste empfohlene Last fiir den Einzeldubel (randfern gesetzt ohne Einfluss von Randern, Ecken und anderen Diibeln) inkl. Sicherheits-
faktor 7 in Gips-Wandbauplatten (d 100 mm) bei Verwendung von herstellerseitig definierten Schrauben. Die Hinweise des Herstellers zur
Montage missen den drtlichen Verhaltnissen angepasst und eingehalten werden.

Es gelten die technischen Daten in den Informationsmaterialien des Herstellers in der jeweils aktuellen Fassung. Alle Angaben ohne Gewahr.

Herstellerseitig empfohlene Befestigungsmittel (WURTH)

Last (kN)* Bohrlochtiefe (mm), mind.

Rohdichteklasse | Dicke (auch als MH/DH) M 180 M 100 D100 D80
Kunststoff-Allzweck 0,55 0,55 0,55 0,60 65
Kunststoff-Allzweckdiibel SHARK® PRO 12/66 0,55 0,55 0,55 0,60 75
Kunststoff-Allzweckdiibel SHARK® PRO 14/76 - 0,55 0,55 - 85
2K Allzweckdiibel SHARK® TWIST 6/36 0,22 0,22 0,22 0,22 45
2K Allzweckdiibel SHARK® TWIST 8/46 0,35 0,35 0,35 0,35 55
2K Allzweckdiibel SHARK® TWIST 10/56 0,50 0,50 0,50 0,50 65
2K Allzweckdiibel SHARK® TWIST 12/66 - 0,60 0,60 - 75

2K Allzweckdiibel SHARK® TWIST 14/76 - 0,70 0,70 - 85

Metall-Vielzweckdiibel W-MG 10/60 - - 0,65 0,68 65
Kunststoff-Rahmendiibel SHARK® UR 8/70" - - 0,35 - 80

Kunststoff-Allzweckdiibel W-UR 10 SymCon® 10/50 0,35 0,35 0,35 0,35 55

Kunststoff-Allzweckdiibel W-UR 10 SymCon® 10/80 - 0,60 0,60 - 85

Schraubdiibel WG-FIX PANHEAD 6,3/30 0,02 0,02 0,02 0,02 35

* Héchste empfohlene Last fiir den Einzeldibel (randfern gesetzt ohne Einfluss von Réndern, Ecken und anderen Dibeln) nach probatem
Sicherheitskonzept in Gips-Wandbauplatten (d 100 mm) bei Verwendung von herstellerseitig definierten Schrauben. Die Hinweise des
Herstellers zur Montage miissen den ortlichen Verhaltnissen angepasst und eingehalten werden.

Es gelten die technischen Daten in den Informationsmaterialien des Herstellers in der jeweils aktuellen Fassung. Alle Angaben ohne Gewahr.

1) Mit ETA-08/0190 (Anhang C 121)
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INNENWANDE
Ausschreibung
ausschreiben.de

MultiGips nutzt ausschreiben.de seit 2009,
um ausschreibenden Stellen aktuelle Aus-
schreibungstexte fur Wand- und Putzsyste-
me in den Formaten WORD, GAEB, PDF und
HTML zur Verfigung zu stellen. Die Texte
konnen kostenlos exportiert und in AVA-,
Fachunternehmer- und Text-Programmen
weiterverarbeitet werden. Wichtige Infor-
mationen zur Nutzung der Online-Plattform
werden unter helpdesk.orca-software.com
angeboten.

ausschreiben.de > MultiGips
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Ausschreibungsbeispiel

Kurztext
WD.80-1.4 - Innenwand aus Gips-Wandbauplatten - 80 mm einschalig
Rw 44 dB
Langtext

Nichttragende Innenwand aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859 herstellen

Einschalig errichten, elastisch anschlieflen
Verspachtelung/Oberflachenglite:
Q1-Wandbauplatte (Grundausfiihrung) Ansetzflache nicht spachteln (*)
Q2-Wandbauplatte (Standardausfiihrung) (*)
Q3-Wandbauplatte (erhchte Anforderungen) (¥)
Q4-Wandbauplatte (hochste Anforderungen) (*)
Wandhohe (M) ..o
Plattentyp: MultiGips D80-1.4 (massiv)
Plattendicke: 80 mm

Rohdichteklasse: hohe Rohdichte (D)

Rohdichte: ca. 1.400 kg/m?
Wasseraufnahmeklasse: H3 (nicht hydrophobiert)
Direktschalldamm-Maf: Rw 44 dB

Hersteller/Typ: MultiGips WD.80-1.4

Verbund: MultiGips Gipskleber fir Gips-Wandbauplatten

Anschluss: MultiGips Bitumenfilz, ca. 1.000 kg/m?3

Ausfiihrung: DIN 4103-2/Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift
Einheit: m?




INNENWANDE
Ausschreibung

stlb-bau-online.de

Die Website stlb-bau-online.de bietet aus-
schreibenden Stellen neutrale, VOB-gerechte
Ausschreibungstexte. Die Plattform wird
aufgestellt von gewerkespezifischen Arbeits-
kreisen des Gemeinsamen Ausschusses
Elektronik im Bauwesen (GAEB] und wird
herausgegeben durch das Deutsche Insti-
tut fir Normung e.V. Im Leistungsbereich
Mauerarbeiten (LB 012) hat MultiGips an den
baudynamischen Daten fir die Ausschrei-
bung mitgewirkt. Uber die von MultiGips
erstellten Mustervorlagen besteht die Mog-
lichkeit, Wand- und Putzsysteme per Maus-
klick STLB-Bau-konform auszuschreiben.

Die Nutzung ist kostenpflichtig.

stlb-bau-online.de > Mustervorlagen

Ausschreibungsbeispiel

Kurztext Schachtwand einschalig

Gips-Wandbaupl. 800-1100 kg/m3 D 100mm F180-A

Langtext Nichttragende Schachtwand DIN 4103-2, einschalig, Einbaube-
reich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), aus
Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859 mit mittlerer Rohdichte 800 bis

1100 kg/m3, mit ganzflachiger Verspachtelung, Wanddicke 100 mm, An-
schluss umlaufend, elastisch, mit Randanschlussstreifen aus Mineralwolle,
Feuerwiderstandsklasse F 180 - A DIN 4102-2,

Hersteller/TYP wooeieeeeeeee e

Abrechnungseinheit m?
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TABELLENBUCH
UBERSICHT

Ausgewahlte Konstruktionen
WM.80-0.85

Gips-Wandbauplatten M80-0.85 - 80 mm, mittlere Rohdichte (ca. 850 kg/m3)

Nachweis I Konstruktion

Innenwand MultiGips WM.80-0.85

MultiGips M80-0.85
(auch hydrophobiert als MH80-0.85)

Gips-Wandbauplatte
Wanddicke 80 mm
Flachenbezogene Masse" ca. 70 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
4,5 m Beliebig 40m Beliebig

Wandmalfle .
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
5,5 [ 13,75 4,5m 8,0 m
F 120
Feuerwiderstand
EI 120

VOC-Emission ~ DINENTes1s? voC,,,, (C, - C,,), 28 Tage: < 1,0 mg/m?

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flichenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhohe fir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande tber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Ohne Anforderungen an
den Schallschutz.

3] Ohne Einbauten. Wandhohe (El 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikPro 120-3.

5) Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de
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UBERSICHT
Ausgewahlte Konstruktionen
WM. 100-0.85-F180A

Gips-Wandbauplatten M100-0.85 - 100 mm, mittlere Rohdichte (ca. 850 kg/m3)

Nachweis Konstruktion

MultiGips M100-0.85
Gips-Wandbauplatte (auch hydrophobiert als MH100-0.85)
Wanddlcke 100 mm
Flachenbezogene Masse ca. 87 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,0m Beliebig 55 m Beliebig

Wandmafe m
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,5m Beliebig 6,0m 16,5m

F 180

VOC-Emission ~ DINENTes1E voC,,,, (C, - C,,), 28 Tage: < 1,0 mg/m?

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flachenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhohe fir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande ber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren.

3) Ohne Einbauten. Wandhéhe (EI 120) < 3,0 m bzw. (EIl 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikPro 120-3.

5) Elastischer Anschluss mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A
besteht, mit der Benennung F 180-A und mit R 38 dB.

6) Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand

[153]



TABELLENBUCH
UBERSICHT

Ausgewahlte Konstruktionen
WD.80-1.4

Gips-Wandbauplatten D80-1.4 - 80 mm, hohe Rohdichte (ca. 1.400 kg/m3)

Nachweis Konstruktion

MultiGips D80-1.4
Gips-Wandbauplatte (auch hydrophobiert als DH80-1.4)
Wanddlcke 80 mm
Flachenbezogene Masse ca. 114 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
45m Beliebig 4,0m Beliebig

Wandmalfle .
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
55m 15,0 m 4,5m 10,0 m

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flichenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhohe fir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande tber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Ohne Anforderungen an
den Schallschutz.

3] Ohne Einbauten. Wandhohe (El 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikBit 1000.

5) Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand
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UBERSICHT
Ausgewahlte Konstruktionen
WD.100-1.2-F180A

Gips-Wandbauplatten D100-1.2 - 100 mm, hohe Rohdichte (ca. 1.200 kg/m3)

Nachweis Konstruktion

MultiGips D100-1.2
Gips-Wandbauplatte (auch hydrophobiert als DH100-1.2)
Wanddlcke 100 mm
Flachenbezogene Masse ca. 122 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,0m Beliebig 55 m Beliebig

Wandmafe m
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,5m Beliebig 6,0m 16,5m

F 180

VOC-Emission ~ DINENTes1E ™vOC,, (C, - C,,). 28 Tage: < 1,0 mg/m?

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flachenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhohe fir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fiir Wande tber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Ohne Anforderungen an
den Schallschutz.

3) Ohne Einbauten. Wandhdhe (EI 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikBit 1000.

5] Erfullt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand
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TABELLENBUCH
UBERSICHT

Ausgewahlte Konstruktionen
WD.100-1.4

Gips-Wandbauplatten D100-1.4 R50 - 100 mm, hohe Rohdichte (ca. 1.400 kg/m3)

Nachweis Konstruktion

MultiGips D100-1.4 R50
Gips-Wandbauplatte (auch hydrophobiert als DH100-1.4 R50]
Wanddlcke 100 mm
Flachenbezogene Masse ca. 142 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,0m Beliebig 55 m Beliebig

Wandmalfle .
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,5m Beliebig 6,0m 16,5 m

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flichenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhohe fir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande tber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Ohne Anforderungen an
den Schallschutz.

3] Ohne Einbauten. Wandhohe (El 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikBit 1000.

5) Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand
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UBERSICHT
Ausgewahlte Konstruktionen
WDX.100-1.4

Gips-Wandbauplatten DX100-1.4 - 100 mm, hohe Rohdichte (ca. 1.400 kg/m3)

Nachweis Konstruktion

Gips-Wandbauplatte MultiGips DX100-1.4

Wanddlcke

100 mm
Flachenbezogene Masse” ca. 142 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,0m Beliebig 55m Beliebig

Wandmalle .
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
7,5 m Beliebig 6,0m 16,5 m

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flachenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhahe fur nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande ber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Ohne Anforderungen an
den Schallschutz.

3] Ohne Einbauten. Wandhohe (El 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikBit 1000.

5] Erfullt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

6) Bei Rontgenrohrenspannung 100 kV und 2,5 mm Aluminium-Filterung (Nachweis Technischer Bericht TUV Nord).

Feuerwiderstand
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TABELLENBUCH

UBERSICHT

Ausgewahlte Konstruktionen
WD.60.60-1.2 - Doppelschalige Innenwand

Gips-Wandbauplatten D60-1.2/D60-1.2 - 150 mm, hohe Rohdichte (ca. 1.200 kg/m?3)

. MultiGips D60-1.2
Gips-Wandbauplatte (auch hydrophobiert als DH60-1.2)
Wanddicke

Flachenbezogene Masse” ca. 149 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
3,5m Beliebig 20m Beliebig

Wandmafe m
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
4,5m 12,0 m 3,0m 6,0m

o DGR

60/25/5/60 mm = 150 mm
(Platte/Dammung/Luftschicht/Platte)

F 30

1) Inkl. Komponenten, z.B. Fldchenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Wandmafle nach DIN 4103-2. Ohne Anforderungen an den Schallschutz.

3) Ohne Einbauten. Wandhdhe (EI 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikBit 1000.

5) Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand

[158]



UBERSICHT
Ausgewahlte Konstruktionen
WDM.60.80-1.2-0.85 - Doppelschalige Innenwand

Gips-Wandbauplatten D60-1.2/M80-0.85 - 170 mm, hohe (ca. 1.200 kg/m3) und
mittlere Rohdichte (ca. 850 kg/m3)

Gins-Wandbauolatte MultiGips D60-1.2 und M80-0.85
. . (auch hydrophobiert als DH60-1.2 und MH80-0.85)
Wanddicke

Flachenbezogene Masse”

60/25/5/80 mm = 170 mm
(Platte/Dammung/Luftschicht/Platte)

ca. 149 kg/m?

2-seitig gehalten, mit grofen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
3,5m Beliebig 20m Beliebig

Wandmalle .
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
4,5 m 12,0 m 3,0m 6,0m

1) Inkl. Komponenten, z.B. Fldchenspachtelung.

2) Mit Einbauten. WandmaBe nach DIN 4103-2.

3) Ohne Einbauten. Wandhéhe (El 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss der Wandscheibe WM.80-0.85 mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus
Baustoffen der Klasse A besteht. Elastischer Anschluss der Wandscheibe WD.60-1.2 mit MultiGips AkustikBit 1000.

Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand

5
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TABELLENBUCH

UBERSICHT

Ausgewahlte Konstruktionen
WMs.80.80-0.85 - Doppelschalige Innenwand

Konstruktion

MultiGips M80-0.85
Gips-Wandbauplatte (auch hydrophobiert als MH80-0.85)
Wanddlcke 80/40/10/80 mm =210 mm
(Platte/Dammung/Luftschicht/Platte)
Flachenbezogene Masse” ca. 144 kg/m?

2-seitig gehalten, mit groBen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
4,5 m Beliebig 40m Beliebig

Wandmafle )
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
55m 13,75 m 4,5m 8,0m

F 120

VOC-Emission ~ DINENTes1 voC,,,, (C, - C,,), 28 Tage: < 1,0 mg/m?

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flachenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhohe fiir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fiir Wande tber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Ohne Anforderungen an
den Schallschutz.

3) Ohne Einbauten. Wandhdhe (EI 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikPro 120-3.

5) Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand
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UBERSICHT
Ausgewahlte Konstruktionen
WML.80.80-0.85 - Doppelschalige Innenwand

Konstruktion

MultiGips M80-0.85
Gips-Wandbauplatte (auch hydrophobiert als MH80-0.85)
Wanddlcke 80/80/10/80 mm = 250 mm
(Platte/Dammung/Luftschicht/Platte)
Flachenbezogene Masse” ca. 148 kg/m?

2-seitig gehalten, mit groBen Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
4,5m Beliebig 4,0m Beliebig

Wandmafe .
4-seitig gehalten, ohne Offnungen

Einbaubereich 1 Einbaubereich 2
Hohe Lange Hohe Lange
55m 13,75 m 4,5m 8,0m

F 120

VOC-Emission ~ DINENTes1 voC,,,, (C, - C,,), 28 Tage: < 1,0 mg/m?

1) Inkl. Komponenten, z.B. Flachenspachtelung.

2) Mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen, als Konstruktion, die ausschlieBlich aus Baustoffen der Klasse A besteht.
Die Wandhahe fir nach DIN 4102-4 klassifizierte Bauteile aus Gips-Wandbauplatten ist begrenzt auf 5,0 m. Fir Wande ber 5,0 m Hohe,
an die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein entsprechender Nachweis zu fiihren. Ohne Anforderungen an
den Schallschutz.

3] Ohne Einbauten. Wandhohe (El 120) < 3,0 m bzw. (El 90) < 4,0 m (Nachweis KB 3.2/11-065-1).

4) Elastischer Anschluss mit Randanschlussstreifen MultiGips AkustikBit 1000.

5) Erfillt die Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes. Nachweise werden auf Wunsch bereitgestellt:
ndb-infoldvg-orth.de

Feuerwiderstand
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TABELLENBUCH
UBERSICHT

Innenwande auf einen Blick
Vorteile

P

.

Massiv im Querschnitt und in
der Flache. Fir robuste nicht-
tragende Innenwande. Leichte
Bauteile fur die freie Gestal-
tung von Grundrissen.

Einschalige, maximal 100
mm schlanke Konstruktio-
nen fr besser ausgenutzte
Flachen und deutlich mehr

Erlose.

Mit kristallin gebundenem
Wasser fir nichtbrennbare

klassifizierte Bauteile mit
hohem Feuerwiderstand. Mit

nur 80 mm bereits F 120.

;?s

Elastische Anschlisse flir
bauakustisch entkoppelte
Wande fir effektiv mehr Ruhe
bei Nachbarn und im eigenen
Bereich.

Bleifreier Strahlenschutz in
Raumen fir Rontgendiag-
nostik und -therapie. Hygie-
nisch, weil ohne Hohlrdume.

Nahezu emissionsfrei. Fir
eine hohe Qualitat der Atem-
luft in allen Innenrdumen.
VOC-gepriifte Baustoffe und
Systemkomponenten.

Durch und durch hydropho-
bierte Platten fiir belastbare
Anwendungen in moderaten
Feuchtraumen ohne Ein-
schrankungen.

Wandaufbau in Rekordzeit:
Gips-Wandbauplatten mit Nut-
und Federprofil werden nahezu

trocken nur mit Gipskleber

verarbeitet. Ohne Putz!

Sagen, frasen, bohren, anpas-
sen, offnen, einfligen, weg-
nehmen: Die Wande bleiben
trotz massiven Querschnitts

jederzeit flexibel.

Praktisch oberflachenfertig
nach dem Verspachteln der
Fugen. Planeben und hoch-
glatt fiir Beschichtungen
und Bekleidungen aller Art.

Lasten mit handelsiblichen
Diibeln Uberall komfortabel
befestigen - ohne lastige
Materialwechsel, Fugen
oder innere Verstarkungen.
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Up to date: Bewahrte Bauweise
mit enormen Vorteilen, die bei
Leistung und wirtschaftlicher
Attraktivitat Maf3stabe setzt.



UBERSICHT

Innenwande auf einen Blick

Wichtige Normen

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4103-2:2017-09

DIN 4109-2:2018-01

DIN 4109-32:2016-07

DIN 18330:2019-09

DIN 18534-1:2017-07

DIN EN 12859:2011-05

DIN EN 12860:2002-07

DIN EN 13279-1:2008-11

Titel

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -
Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassi-
fizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Nichttragende innere Trennwande - Teil 2: Trenn-
wande aus Gips-Wandbauplatten

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische
Nachweise der Erfiillung der Anforderungen

Schallschutz im Hochbau - Teil 32: Daten
fiir die rechnerischen Nachweise des Schall-
schutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) -
Mauerarbeiten

Abdichtung von Innenrdumen - Teil 1:
Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungs-
grundsatze

Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen
und Priifverfahren

Gipskleber fur Gips-Wandbauplatten -
Begriffe, Anforderungen, Prifverfahren

Gipsbinder und Gips-Trockenmértel - Teil 1:
Begriffe und Anforderungen

Regelung

Bemessung, Ausfiihrung, Anschlisse und Feuer-
widerstandsklassen von klassifizierten Bauteilen
aus massiven Gips-Wandbauplatten

Bemessung, Ausfiihrung und Anschlisse von
Bauteilen aus Gips-Wandbauplatten; Qualitat von
brandschutz- und schallschutztechnisch wirksa-
men Randanschlussstreifen

In Gebauden in Massivbauweise werden die
einzelnen Anteile an der Gesamtiibertragung auf
den verschiedenen Schalliibertragungswegen aus
der Direktschalldammung der Bauteile und dem
StofBstellendamm-Maf berechnet und anschlie-
end summiert (4.2.1.1).

Wande aus Gips-Wandbauplatten werden bei
Anforderungen an den Schallschutz grundsatzlich
entkoppelt mit allseitig angebrachten Randan-
schlussstreifen eingebaut (4.2.3.1); Hinweise fir
Planung und Ausfiihrung (4.2.3.3); Daten fuir den
rechnerischen Nachweis (4.2.3.4); Stofstellen-
damm-Mafe fir entkoppelte Wande aus Gips-
Wandbauplatten (5.3.3)

Ausfiihrung, Nebenleistungen, besondere Leis-
tungen

Eignung von Gips-Wandbauplatten, Einwirkungen
von Wasser, Anwendungsbeispiele, Erfordernis
von Abdichtung

Produktion

Produktion

Produktion
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Wandaufbau und Systemkomponenten

SCHRITT 1

Wande mit Schlagschnur
anreifien und elastische
Randanschlussstreifen fiir die
Entkopplung der Wande rundum
anbringen. Zuvor ggf. Uneben-
heiten der flankierenden Bautei-
le mit Baugips ausgleichen.

RANDSTREIFEN

AkustikPro 120-3
AkustikPro 120-3 sk
AkustikBit 1000

SCHRITT 2

Feder der ersten Gips-
Wandbauplatte absagen.
Gipskleber anmachen und auf
die Randstreifen sowie auf die
StoBfugen der Platte auftra-
gen. Platte in das Kleberbett
setzen und lot-fluchtrecht
ausrichten.

GIPSKLEBER

ClassicWeiss 90

SuperWeiss 120

SuperWeiss 200
Hydro 90

=

Ausbau und Nutzung

ELEKTRO

Schlitze und Ausnehmungen
frasen oder schneiden. Nicht
stemmen! Schlitztiefen und
-langen nach DIN 4103-2
beachten. Einbauteile mind.
1 cm mit Gips Uberdecken.
Installationszonen beachten.

PUTZ

Innenputz durch sauberen
Trennschnitt bzw. Trennband
von Innenwénden aus Gips-

Wandbauplatten trennen.

Schallbriicken vermeiden!

SCHRITT 3

Alle folgenden Gips-Wandbau-
platten im Verband zusam-
menfligen und mit Gipskleber
verbinden. Plattenverband
mit dem Gummihammer
verdichten. Gipskleber tber
den Fugen abziehen. Die 2.
Reihe beginnt mit einer auf die
Halfte gekiirzten Platte.

PLATTEN

M60-0.93 GL, M80-0.85,
M100-0.85
D60-1.2, D80-1.4, D100-1.2,
D100-1.4 R50
(auch hydrophobiert MH/DH)
DX100-1.4

FLIESEN

Gips-Wandbauplatten nach
DIN EN 12859 diirfen in den
Wassereinwirkungsklassen
WO0-I und W1-I nach DIN 18534
angewendet werden. Vor der
Abdichtung die Hinweise der
Hersteller zur Grundierung
beachten.

SCHRITT 4

Platten der obersten Reihe
mit ca. 3 - 5 cm Abstand zur
Decke schrédg oder im rechten
Winkel zuschneiden und
entstauben. Die Deckenfu-
ge vollstandig mit Fiillgips
schlieBen. Randstreifen dabei
nicht Giberspachteln und ggf.
einen sauberen Trennschnitt
ausfiihren (Schallbriicken
vermeiden).

FULLGIPS

FG 70
FG 700 Spezial
FG 70-B

FARBE & TAPETE

Untergrund prifen. Hinweise
der Hersteller zum Aufbau
von Beschichtungen und
Bekleidungen sowie zur Grun-
dierung beachten. Elastische
Anschliisse der Wande nicht
Ubertapezieren!

SCHRITT 5

Bei hoheren Anforderungen
an die Optik der Oberfla-
che, werden die Wande mit
Flachenspachtel vollflachig
Uberarbeitet. Ansetzflachen
fir Fliesen und Platten dirfen
nicht verspachtelt werden.

SPACHTELGIPS

SG 90 Uni Flachenspachtel
FS 70 Flachenspachtel
PS 300 Spritzspachtel

—

BEFESTIGUNG

Montagehinweise der Her-
steller beachten. Bohren ohne
Schlag! HSS-Bohrer mit 1 mm

kleinerem Durchmesser
als Spreizdibel verwenden.
Randabstande einhalten.
Bohrlocher ausblasen.




Leistungsdaten von Innenwanden im Vergleich

Platte" / Format Rohdichte Masse? Wandhohe? ‘“ 5l
Systemwand

Aufbau d/t/h (mm) (kg/m3), ca. (kg/m?2), ca. (max. m)

Einschalige Innenwande aus massiven Gips-Wandbauplatten

WM.60-0.93 GL M60-0.93 GL 60/666/500 930 58 3,50 F 30 88

WM.80-0.85 M80-0.85 80/666/500 850 70 4,50 F 120 37
WM.100-0.85-F180A M100-0.85 100/666/500 850 87 7,00 F 180 40
WD.60-1.2 D60-1.2 60/666/500 1.200 T4 3,50 F 30 =7
WD.80-1.4 D80-1.4 80/500/500 1.400 114 4,50 F 120 4b
WD.100-0.85-F180A D100-1.2 100/500/500 1.200 122 7,00 F 180 46
WD.100-1.4 D100-1.4 R50 100/400/500 1.400 142 7,00 F 180 50
WDX.100-1.4 DX100-1.4 100/400/500 1.400 142 7,00 F 180 48

Zweischalige Innenwdnde aus massiven Gips-Wandbauplatten

D60-1.2 60 1.200
Dammung 25
WD.60.60-1.2 Luftschicht 5 150 149 3,50 F 30 62
D60-1.2 60 1.200
D60-1.2 60 1.200
Dammung 25
WDM.60.80-1.2-0.85 Luftschicht 5 170 149 3,50 F 30 61
M80-0.85 80 850
M80-0.85 80 850
Dammung 40
WMs.80.80-0.85 Luftschicht 10 210 144 4,50 F 120 62
M80-0.85 80 850
M80-0.85 80 850
Dammung 80
WML.80.80-0.85 Luftschicht 10 250 148 4,50 F 120 68
M80-0.85 80 850

1) Auch als hydrophobierte Gips-Wandbauplatten MH und DH (ausgenommen DX100-1.4) fiir Systemwande WMH und WDH.
2) Inkl. Komponenten, z.B. Flachenspachtelung.

3) Fiir zweiseitig gehaltene W4nde mit groBen Offnungen im Einbaubereich 1 ohne Anforderungen an den Brandschutz.

4) Als Wande F 30-A bis F 180-A mit Einbauten. Mit nichtbrennbaren Randanschlussstreifen.

5) Als Wande EI 120 ohne Einbauten mit Wandhéhe < 3 m bzw. EI 90 mit Wandhéhe < 4 m.

6) Bewertetes Schallddmm-Maf R, in dB der gepriiften Wand ohne flankierende Ubertragung.

7) Nicht gepriift.
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Uberreicht durch:

VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24

37627 Stadtoldendorf
Telefon +49 5532 505-0
Telefax +49 5532 505-560
info@multigips.de

www.multigips.de
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